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生物降解日化产品包装材料通用技术要求 

1 范围 

本文件规定了生物降解塑料包装袋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存

及储存期。 

 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 191-2008 包装储运图示标志 

GB/I 2828.1-2012 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境 

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 

GB/T 8808 软质复合塑料材料剥离试验方法 

GB 15337 原子吸收光谱分析法通则 

GB/T 16716 包装与环境 第4部分：材料循环再生 

GB/T 20197 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能的要求 

GB/T 21660 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 

GB/T 28206—2011  可堆肥塑料技术要求 

GB/T 31271 包装 循环再生率 计算规则和方法 

GB/T 35795 全生物降解农用地面覆盖薄膜 

GB/T 38082 生物降解塑料包装袋 

BB/T 0039 商品零售包装袋 

QB/T 2358 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 

EN 13432：2000  包装通过堆肥和生物分解评定包装可回收性的要求  试验计划和包装最后验收标

准 的 评 定（ Packaging — Requirements for packaging recoverable through composting and 

biodegra-dation—Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging） 

OECD 208  化学品试验规范陆生植物种植试验(Guidelines for the testing of chemicals

“Terres-trial plant test: seedling emergence and seedling growth test”) 

3 术语及定义 
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3.1 生物降解包装材料 

在自然界中如土壤和/或沙土等条件下，和/或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培

养基中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终降解变成二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素

的矿化无机盐以及新生的生物质的一种材料。 

4 技术要求 

4.1 感官要求 

4.1.1 异嗅 

包装材料不得有异嗅。 

4.1.2 外观 

正常色泽、无油污、尘土、霉变及其他异物。 

4.2 生物降解性能 

相对生物分解率：可堆肥条件下相对生物分解率应≥90%，或水性培养液条件下相对生物分解率应

≥90%。 

单一有机组分，生物降解率应≥60%，混合物，生物降解率应≥60%，且材料中组分≥1%的有机成

分的生物降解率应≥60%。 

当生物分解达到平稳阶段时结束试验，可以终止试验的时间为 45d，但试验最长可持续至 6 个月。 

注：相对生物降解率为生物降解性能试验中试样生物降解率和参比材料生物降解率的百分比。 

4.3 卫生要求 

生物降解日化产品包装材料中重金属含量应符合 GB/T 35795 中重金属含量的规定。  

4.4 生态毒性 

4.4.1 堆肥或水培降解过程对外释放物质和降解产物对生态环境不产生负面影响。 

4.4.2 塑料制品或材料堆肥后，堆肥中受控金属和其他有毒物质要求应符合 GB/T 35795 中重金属含量

的规定。 
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5 试验方法 

5.1 感官及外观质量 

5.1.1 异嗅 

在室内正常条件下检测。 

5.2 降解性能 

按 GB/T 20197 的规定进行。 

5.3 卫生性能 

按 GB 15337 规定进行测试。 

5.4 生态毒性 

5.4.1 堆肥试验按 GB/T 28206-2011 中要求执行。 

5.4.2 受控金属和其他有毒物质检测按按 GB 15337 规定进行测试。规定执行。 

5.4.3 植物出芽率与植物生物质量按 0ECD 208 和 EN 13432:2000 中附录 E中修订的规定进行测试。 

5.4.4 蚯蚓成活率和生物性状按 ISO 11268-1 规定进行测试。 

6 检验规则 

6.1 组批 

产品以批为单位进行检验，同一牌号原料、同一品种、同一规格、同一配方、同一工艺连续生产的

产品为一批，以不超过 5 吨或 1500 0000 只为一批。 

6.2 检验分类 

6.2.1 出厂检验 
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出厂检验项目为感官与外观质量、尺寸偏差及表 1 中的漏水性、跌落性能。 

6.2.2 型式检验 

型式检验项目为要求中除生物降解性能外的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验。 

a) 新产品试制鉴定时；  

b) 原料、配方、工艺有较大改变，可能影响产品性能时； 

c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时； 

d) 产品停产半年后，恢复生产时； 

e) 正常生产 1年 1次； 

f) 质量监督主管部门提出要求时。 

6.3 抽样 

物理机械性能和卫生性能从抽取的样本中取足够数量样品进行试验。标识、外观质量、尺寸偏差按

GB/T 2828.1 规定的二次正常抽样方案抽取，采用一般检验水平 II，接受质量限(AQL) 为 6. 5。抽样方

案见表 3 

表1 抽样方案 

批量 样本 样本大小 累计样本大小 接收数，Ac 拒收数，Re 

50-90 
第一 

第二 

8 

8 

8 

16 

0 

3 

3 

4 

91-150 第一 

第二 

13 

13 

13 

26 

1 

4 

3 

5 

151-280 第一 

第二 

20 

20 

20 

40 

2 

6 

5 

7 

281-500 第一 

第二 

32 

32 

32 

64 

3 

9 

6 

10 

501-1200 第一 

第二 

50 

50 

50 

100 

5 

12 

9 

13 

1201-3200 第一 

第二 

80 

80 

80 

160 

7 

18 

11 

19 

≥3201 第一 

第二 

125 

125 

125 

250 

11 

26 

16 

27 

6.4 判定规则 

7.4. 1 标识、感官与外观质量、尺寸偏差逐项检测，一项不合格，此样品不合格。合格批的判定按表 3

进行。 

7.4.2 物理机械性能各项检测结果符合本文件规定，则判该批的物理机械性能合格；物理机械性能检验

结果中如有不合格项，应在原批中重新加倍取样，对不合格项进行复检，复检结果如全部合格则判该批
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合格，复检结果如仍有不合格，则判该批不合格。 

7.4.3 降解性能、卫生性能检测结果若有不合格项，则判该批产品不合格。 

7 标志，包装、运输、贮存 

7.1 标志 

产品包装箱上应注明：产品名称、规格、标称内装物质量或数量、批号或生产日期、制造厂名、厂

址、检验员代号等。应有产品说明书或产品标签，注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、主

要材质等内容。在产品包装或标签上注明“食品用”字样，并加注“QS"标志及生产许可证号。 

7.2 包装 

一般用纸箱内衬塑料薄膜包装或者编织袋包装，也可由供需双方协商确定。 

7.3 运输 

运输时应防止碰撞或接触锐利的物体，轻装轻卸，同时避免日晒雨淋，保证包装完好及产品不受污

染。其标志方法按照 GB/T 191 规定执行。 

7.4 储存 

产品应储存于清法、干燥、阴凉、温度适宜的库房内，堆码整齐合理、距热源不小于 1m。食品包

装袋应储存于周围无对其产生有害影响的环境中。 

8 贮存期 

产品在本文件规定的储存、运输条件下，未经启封从生产之日起储存期不少于 1 年。 

 

_________________________________ 
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