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一、工作简况

1、任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化

战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升

引领高质量发展的能力。依据《中华人民标准化法》，以及

《团体标准管理规定（试行）》相关规定，全国城市工业品

贸易中心联合会决定立项并联合相关单位共同制定《聚氯乙

烯人造革生产流程规范》团体标准。于 2022 年6月6 日，

全国城市工业品贸易中心联合会发布《聚氯乙烯人造革生产

流程规范》团体标准立项通知，正式立项。

2、起草工作组信息

本文件由全国城市工业品贸易中心联合会提出并归口。

本文件起草单位：浙江百得利制革有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

3、标准编制过程（起草阶段）

根据任务要求，于 2022 年6 月组织开展起草工作，成

立《聚氯乙烯人造革生产流程规范》团体标准起草工作组。

起草组在资料整理和企业调研的基础上，确定安全规范指标

体系，并依据企业现状确定指标参数，进行标准主要技术内容的

编写。标准起草工作组成员认真学习了 GB/T 1.1 等文件，

结合标准制定工作程序的各个环节，进行了探讨和研究，并在

现有标准化文件和科研成果等相关资料进行收集整理的基础

上，收集、整理国内外相关技术资料，对比国内相关产品标准，

确定工作思路和重点关注问题。同时，起草工作组制定了标

准编制工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段进度时



间。

标准起草工作组经过技术调研、咨询，收集、消化有关

资料，于 2022 年 9月 20日编写完成了团体标准《聚氯乙烯

人造革生产流程规范》草案。随后，经研究讨论，形成征求

意见稿，公开征求意见。

二、编制原则和主要内容

1、编制原则

在标准制定过程中，标准起草工作组按照 GB/T 1.1-2020

给出的规则编写，主要遵循以下原则：

（1）协调性:保证标准与本标委会的标准体系协调一致，与

国内现行相关标准协调一致，与国内现行国家标准、

行业标准协调一致。

（2）适用性：结合产品生产企业管理实践和产品的主要环

境影响，提出对企业产品的具体指标要求。

2、主要内容及说明

本文件规定了聚氯乙烯人造革生产流程规范的产品分类、

技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于聚氯乙烯人造革的生产。

三、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本文件不涉及专利及知识产权问题。

四、采用国际标准和国外先进标准的情况，与国际、国内同

类标准水平的对比情况



本文件主要参考了以下标准或文件：

GB/T 250-2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收

质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水

解的甲醛（水萃取法）

GB/T 2918-2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度

GB/T 3922-2013 纺织品 色牢度试验耐汗渍色牢度

GB/T 4615-2013 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气象

色谱法

GB/T 5713-2013 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB/T 16578.1-2008 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定

第1部分：裤型撕裂法

GB/T 18886-2019 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

GB/T 19942-2019 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的

测定

GB/T 20385.1-2021 纺织品 有机锡化合物的测定 第1部

分：衍生化气象色谱-质谱法

GB/T 20388-2016 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃

法

GB 21550-2008 聚氯乙烯人造革有害物质限量

GB/T 38465-2020 人造革合成革试验方法 耐寒性的测定

GB/T 38612-2020 人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断

裂伸长率的测定

QB/T 2726-2005 皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定

QB/T 4043-2010 汽车用聚氯乙烯人造革

QB/T 5157-2017 人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测

定

SN/T 0193.1-2015 出口皮革及皮革制品中五氯酚残留量

检验方法 第1部分：液相色谱﹣质谱／质谱法



五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，

没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，应向相关企业进行宣传、贯彻，推荐此标

准。

八、其他应予说明的事项

无。

团体标准起草工作组

2022 年9月23日
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