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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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Ⅱ
[bookmark: _Toc44188873][bookmark: _Toc61799338][bookmark: _Toc25513664][bookmark: _Toc44188874][bookmark: _Toc61799339]道路干法废胎颗粒沥青混合料应用技术规程
[bookmark: _Toc44188875][bookmark: _Toc529447829][bookmark: _Toc517895857][bookmark: _Toc124096028][bookmark: _Toc24727392][bookmark: _Toc25513674][bookmark: _Toc8392553][bookmark: _Toc21540437][bookmark: _Toc534288757][bookmark: _Toc531555240][bookmark: _Toc8392504][bookmark: _Toc12819026][bookmark: _Toc25255512]1 范围
本文件规定了废胎颗粒沥青混合料的材料、混合料设计、生产工艺、施工和质量控制与检查。
本文件适用于各等级道路采用干法废胎颗粒沥青混合料的沥青路面工程，包括各级城镇道路。
[bookmark: _Toc517895858][bookmark: _Toc44188876][bookmark: _Toc529447830][bookmark: _Toc124096029]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 533  硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定
GB/T 3516 橡胶 溶剂抽出物的测定
GB/T 4498.1 橡胶 灰分的测定 第1部分:马弗炉法
GB/T 14837.1 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶
GB/T 19208 硫化橡胶粉
JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程
JTG F40 公路沥青路面施工技术规范
[bookmark: _Toc517895859][bookmark: _Toc44188877][bookmark: _Toc529447831][bookmark: _Toc124096030]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc44188879][bookmark: _Toc61799344]3.1 
废胎颗粒  waste-tire rubber particles 
废胎经粉碎加工和筛分得到粒径范围在0.6 mm～1.18 mm或1.18 mm～2.36 mm的橡胶颗粒。
3.2 
[bookmark: _Hlk31795879]干法废胎颗粒沥青混合料  dry process waste-tire rubber particulate asphalt mixture
[bookmark: _Hlk525463620]由废胎颗粒、沥青和矿料不经过与基质沥青混溶环节，直接投入拌和锅拌和而成的混合物。
[bookmark: _Toc124096031]4 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
AC：密级配沥青混凝土混合料
OGFC：大孔隙开级配排水式沥青磨耗层
SMA：沥青玛蹄脂碎石混合料
VV：压实沥青混合料的空隙率
VMA：压实沥青混合料的矿料间隙率
VFA：压实沥青混合料中的沥青饱和度
VCA：粗集料骨架间隙率
SBS：苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物
[bookmark: _Toc529447832][bookmark: _Toc517895871][bookmark: _Toc421138727][bookmark: _Toc44188881][bookmark: _Toc124096032]5 材料
[bookmark: _Toc44188882][bookmark: _Toc124096033]5.1 废胎颗粒
5.1.1 废胎颗粒粒径应在1.18 mm～2.36 mm或0.6 mm～1.18 mm之间。废胎颗粒的来源宜为车辆斜交胎胎面或车辆子午胎胎面。
5.1.2 废胎颗粒应储存在干燥、通风处，避免紫外线照射，不得与有机溶剂一同存放。
5.1.3 废胎颗粒的技术要求应符合表1的规定。
表1 废胎颗粒的技术要求
	项目
	技术要求
	试验方法

	含水率/%
	≤1
	GB/T 19208

	密度/(
	≤1
	GB/T 533

	铁含量/%
	≤0.03
	GB/T 19208

	灰分/%
	≤10
	GB/T 4498.1

	丙酮抽出物/%
	≤21
	GB/T 3516

	炭黑含量/%
	≥28
	GB/T 14837.1

	橡胶烃含量/%
	≥42
	GB/T 14837.1



[bookmark: _Toc124096034]5.2 基质沥青
宜选用符合JTG F40相关规定的70号或90号A级道路石油沥青。
[bookmark: _Toc124096035]5.3 改性沥青
宜选用符合JTG F40相关规定的改性沥青，宜选择SBS改性沥青。
[bookmark: _Toc44188884][bookmark: _Toc124096036]5.4 集料及填料
[bookmark: _Toc44188886][bookmark: _Toc337542155][bookmark: _Toc4769063][bookmark: _Toc533001086][bookmark: _Toc4769064]粗集料、细集料及填料的技术要求应符合JTG F40的相关规定。
[bookmark: _Toc124096037]6 混合料设计
[bookmark: _Toc44188887][bookmark: _Toc124096038]6.1 一般规定
6.1.1 使用干法工艺的废胎颗粒沥青混合料配合比设计，应遵循现行规范关于沥青混合料的目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证、混合料的试生产试铺设4个阶段。
6.1.2 SMA、OGFC型干法废胎颗粒沥青混合料宜选用改性沥青。
[bookmark: _Toc44188888][bookmark: _Toc124096039][bookmark: _Toc533001087][bookmark: _Toc4769065]6.2 混合料设计
6.2.1 混合料配合比设计宜采用JTG E20中的马歇尔试验方法进行设计，其技术要求应符合表2、表3和表4规定。当采用其他设计方法时，应按本文件中的马歇尔试验方法进行检验。
表2 AC型废胎颗粒沥青混合料马歇尔试验技术要求
	项目
	单位
	重及以上交通
夏炎热区（1-3、1-4）
	中等交通
夏炎热区（1-3、1-4）
	轻交通量

	击实次数（双面）
	次
	75
	50

	稳定度
	kN
	≥8
	≥8
	≥5

	肯塔堡损失
	%
	＜20

	流值
	mm
	1.5～4
	1.5～4
	2～4.5

	空隙率VV
	深约90mm以内
	%
	4～6
	3～5
	3～4

	
	深约90mm以下
	%
	3～6
	3～6
	3～4

	矿料间隙率VMA
	设计空隙率(%)
	相对于以下公称最大粒径（mm）的最小VMA 及VFA技术要求（%）

	
	
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75

	
	2
	≥10
	≥11
	≥11.5
	≥12
	≥13
	≥15

	
	3
	≥11
	≥12
	≥12.5
	≥13
	≥14
	≥16

	
	4
	≥12
	≥13
	≥13.5
	≥14
	≥15
	≥17

	
	5
	≥13
	≥14
	≥14.5
	≥15
	≥16
	≥18

	
	6
	≥14
	≥15
	≥15.5
	≥16
	≥17
	≥19

	沥青饱和度VFA
	55～70
	65～75
	70～85





表3 SMA型废胎颗粒沥青混合料马歇尔试验技术要求
	项目
	单位
	重及以上交通
夏炎热区（1-3、1-4）
	中等、轻交通
夏炎热区（1-3、1-4）

	击实次数（双面）
	次
	75
	50

	稳定度
	kN
	≥5.5
	≥5.5

	流值
	mm
	2～5
	2～5

	析漏试验的结合料损失
	%
	≤0.1
	≤0.1

	肯塔堡飞散试验的混合料损失
	%
	≤15
	≤15

	空隙率
	%
	3～4.5
	3～4

	矿料间隙率
	%
	≥16.5
	≥17

	沥青饱和度
	%
	75～85
	75～85

	粗骨料骨架空隙率
	%
	≤
	≤

	注矿物纤维SMA混合料，VMA可放宽到16%，析漏试验的结合料损失可放宽到0.3%，粒状木质纤维的SMA析漏试验的结合料损失可放宽到0.2%。



表4 OGFC型废胎颗粒沥青混合料马歇尔试验技术要求
	项目
	单位
	技术要求

	击实次数（双面）
	次
	50

	空隙率
	%
	18～25

	稳定度
	kN
	≥3.5

	析漏损失
	%
	＜0.3

	肯塔堡飞散损失
	%
	＜20



[bookmark: _Toc44188891][bookmark: _Toc78399816][bookmark: _Toc124096040]6.3 废胎颗粒用量设计
6.3.1 应按以下方法拌制干法废胎颗粒沥青混合料试件：
a) 将沥青及集料加热至规定的控制温度；
b) 将废胎颗粒和热集料干拌15 s；
c) 加入预定用量的沥青、矿粉再拌和55 s；
d) 拌和完成后，将干法废胎颗粒沥青混合料成型试件。
6.3.2 干法废胎颗粒沥青混合料室内试件拌和温度宜符合表5的规定。
6.3.3 干法废胎颗粒沥青混合料室内试件成型工艺宜符合表6的规定。


表5 干法废胎颗粒沥青混合料室内试件拌和温度要求
	工序
	温度/℃

	
	AC
	SMA
	OGFC

	
	70#
	90#
	SBS改性沥青
	SBS改性沥青
	SBS改性沥青

	沥青加热温度
	155～165
	150～160
	160～165
	160～165
	160～165

	集料加热温度
	190～195
	185～190
	190～210
	190～210
	190～210

	沥青混合料拌和温度
	170～175
	165～170
	170～185
	170～180
	170～185



表6 干法废胎颗粒沥青混合料室内试件成型工艺
	混合料类型
	项目
	技术要求
	试验方法

	AC
	击实次数
	75次分阶段击实成型
	振动台振动1min，再双面各击实25次，在试件上表面、下表面和侧面各取3个点测量温度，当平均温度降至70℃～80℃时，进行二次击实，双面各50次。

	SMA
	击实次数
	50次分阶段击实成型
	振动台振动1min，再双面各击实25次，在试件上表面、下表面和侧面各取3个点测量温度，当平均温度降至70℃～80℃时，进行二次击实，双面各25次。

	OGFC
	击实次数
	50次分阶段击实成型
	振动台振动1min，再双面各击实25次，在试件上表面、下表面和侧面各取3个点测量温度，当平均温度降至70℃～80℃时，进行二次击实，双面各25次。



6.3.4废胎沥青混合料的碾压 
干法废胎颗粒沥青混合料中废胎颗粒用量设计：
a) AC型干法废胎颗粒沥青混合料中废胎颗粒用量设计：以目标配合比设计结果为基础，分别制
作三组马歇尔试件，一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的0.5%，一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的1%，最后一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的1.5%，通过肯塔堡飞散试验测定试件的混合料损失，若有一组符合表7的规定，则其对应的废胎颗粒用量为最终的废胎颗粒用量，若有多组符合表7的规定，则选取较大的废胎颗粒用量为最终的废胎颗粒用量。
b) SMA型干法废胎颗粒沥青混合料中废胎颗粒用量的设计：以目标配合比设计结果为基础，分
别制作三组马歇尔试件，一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的0.5%，一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的1%，最后一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的1.5%，通过浸水飞散试验测定试件的混合料损失，若有一组符合表7的规定，则其对应的废胎颗粒用量为最终的废胎颗粒用量，若有多组符合表7的规定，则选取较大的废胎颗粒用量为最终的废胎颗粒用量。
c) OGFC型干法废胎颗粒沥青混合料中废胎颗粒用量的设计：以目标配合比设计结果为基础，分
别制作三组马歇尔试件，一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的0.2%，一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的0.3%，最后一组外掺废胎颗粒用量为集料重量的0.4%，通过肯塔堡飞散试验测定试件的混合料损失，若有一组符合表7的规定，则其对应的废胎颗粒用量为最终的废胎颗粒用量，若有多组符合表7的规定，则选取较大的废胎颗粒用量为最终的废胎颗粒用量。
表7 不同类型干法废胎颗粒沥青混合料飞散试验技术要求
	混合料类型
	项目
	技术要求
	试验方法

	AC
	肯塔堡飞散试验的混合料损失/% 
	＜20
	JTG E20 T0733

	SMA
	浸水飞散试验混合料损失/%
	＜15
	JTG E20 T0733

	OGFC
	肯塔堡飞散试验的混合料损失/%
	＜20
	JTG E20 T0733



6.3.5 AC型、SMA型干法废胎颗粒沥青混合料中废胎颗粒合格的最大用量应不大于集料重量的1.5%，OGFC型干法废胎颗粒沥青混合料中废胎颗粒合格的最大用量应不大于集料重量的0.4%。
6.3.6 对于AC型、SMA型干法废胎颗粒沥青混合料，掺入的废胎颗粒粒径宜在1.18 mm～2.36 mm之间。对于OGFC型干法废胎颗粒沥青混合料，掺入的废胎颗粒粒径宜在0.6 mm～1.18 mm之间。
[bookmark: _Toc124096041]6.4 性能检测技术要求
6.4.1 按JTG E20规定的试验方法进行路用性能检验，各项性能指标应符合表8,表9和表10的要求。
表8 AC型废胎颗粒沥青混合料路用性能检验技术要求
	项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	
	
	使用基质沥青
	使用改性沥青
	

	动稳定度
	次/mm
	≥1000
	≥2800
	JTG E20 T0719

	冻融劈裂强度比
	%
	≥75
	≥80
	JTG E20 T0729

	低温弯曲试验破坏应变
	με
	≥2000
	≥2500
	JTG E20 T0715

	渗水系数
	mL/min
	≤120
	≤120
	JTG E20 T0730



表9 SMA型废胎颗粒沥青混合料路用性能检验技术要求
	项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	
	
	使用基质沥青
	使用改性沥青
	

	动稳定度
	次/mm
	≥1500
	≥3000
	JTG E20 T0719

	冻融劈裂强度比
	%
	≥75
	≥80
	JTG E20 T0729

	低温弯曲试验破坏应变
	με
	≥2000
	≥2500
	JTG E20 T0715

	渗水系数
	mL/min
	≤120
	≤120
	JTG E20 T0730

	沥青析漏量
	%
	≤0.15
	≤0.1
	JTG E20 T0732


表10 OGFC型废胎颗粒沥青混合料路用性能检验技术要求
	项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	动稳定度
	次/mm
	≥1500（一般交通量路段）
≥3000（重交通量路段）
	JTG E20 T0719

	冻融劈裂强度比
	%
	≥80
	JTG E20 T0729

	低温弯曲试验破坏应变
	με
	≥2000（使用基质沥青）
≥2500（使用改性沥青）
	JTG E20 T0715

	沥青析漏量
	%
	＜0.3
	JTG E20 T0732


[bookmark: _Toc44188892][bookmark: _Toc124096042]7 混合料生产工艺
[bookmark: _Toc44188893][bookmark: _Toc124096043]7.1 废胎颗粒投放
7.1.1 废胎颗粒应直接投入沥青拌和楼拌缸使用，投放可采用人工或机械方式。对使用超过10个台班的项目，宜选用机械自动输送投料方式。
7.1.2 机械投放废胎颗粒时，施工前应对机械投放装备的称重系统和投放时间进行标定，投料质量误差应小于设定值±3%，投料时间应小于10 s。有条件时，宜采取自动化数据采集、远程监控等管理措施。
7.2 废胎颗粒拌和
7.2.1 废胎颗粒投入拌缸后，应与热集料进行拌和，拌和时间宜为10 s～15 s，再加入沥青、矿粉拌和45 s～55 s。
7.2.2 干法废胎颗粒沥青混合料拌和温度宜符合表11的有关规定。
表11 干法废胎颗粒沥青混合料拌和温度控制要求
	工序
	温度/℃

	
	AC
	SMA
	OGFC

	
	70#
	90#
	SBS改性沥青
	SBS改性沥青
	SBS改性沥青

	集料加热温度
	190～195
	185～190
	190～210
	190～210
	190～210

	混合料拌和温度
	170～175
	165～170
	170～185
	170～180
	170～185

	混合料出料温度
	160～165
	155～160
	160～175
	170～185
	160～175

	混合料废弃温度
	>195
	>190
	>220
	>220
	>220



[bookmark: _Toc31793134][bookmark: _Toc44188894][bookmark: _Toc124096044][bookmark: _Hlk31909924]8 施工
[bookmark: _Toc4769067][bookmark: _Toc31793135][bookmark: _Toc337542160][bookmark: _Toc44188895][bookmark: _Toc124096045][bookmark: _Hlk31900425][bookmark: _Toc533001089]8.1 施工准备
[bookmark: _Toc448592753][bookmark: _Toc16307][bookmark: _Toc451799655]8.1.1 废胎颗粒沥青路面工程正式开工前,应铺筑试验路段,进行混合料的试拌试铺试验,确定施工参数,制定正式的施工程序。
[bookmark: _Toc4769068][bookmark: _Toc31793136]8.1.2 对于开级配废胎颗粒沥青混合料，宜在大气温度应大于16℃，路表面温度应大于21℃条件下施工。
[bookmark: _Toc31928798]8.1.3 在施工准备过程中若没有特殊说明，宜按照现行标准JTG F40执行。
[bookmark: _Toc3800804][bookmark: _Toc31793138][bookmark: _Toc4769071][bookmark: _Toc533809786][bookmark: _Toc2331511][bookmark: _Toc44188897][bookmark: _Toc124096046]8.2 废胎沥青混合料的运输
8.2.1 运料车侧面应设有专用检测孔，孔口距车厢底面约30 cm，采用温度计检测沥青混合料的出厂温度和到达现场温度，插入深度要大于150 mm。
8.2.2 运输车车厢四周及顶面应采取保温措施，运输车辆宜为载重25 t以上自卸汽车。
8.2.3 参与运输混合料的车辆应进行编号，贴于挡风玻璃上。
8.2.4 连续摊铺过程中，运料车在摊铺机前10 cm～30 cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。
8.2.5 运输结束后，应对车厢进行清洗，并喷洒隔离剂。
8.2.6 在运输中若没有特殊说明，宜按照现行标准JTG F40执行。
[bookmark: _Toc31793139][bookmark: _Toc44188898][bookmark: _Toc4769072][bookmark: _Toc124096047][bookmark: _Toc533809787][bookmark: _Toc385402664][bookmark: _Toc2331512][bookmark: _Toc3800805][bookmark: _Toc385946276]8.3 废胎沥青混合料的摊铺
8.3.1 应连续稳定地摊铺，摊铺速度宜为2 m/min～3 m/min，两台摊铺机距离不应超过10 m。
8.3.2 摊铺机的摊铺速度应调节至与供料、压实速度相平衡,保证连续不断的均衡摊铺,中间不得停顿。不得随意频繁的变换速度，当供料断档时间较长时，应停止摊铺，按施工缝处理。
8.3.3 摊铺机开工前应提前0.5 h ~l h预热熨平板不低于100℃。熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。
8.3.4 干法废胎沥青混合料摊铺宜符合表12的有关规定。
8.3.5 在摊铺中若没有特殊说明，宜按照现行标准JTG F40执行。

表12 干法废胎颗粒沥青混合料摊铺温度控制要求
	工序
	温度/℃

	
	AC
	SMA
	OGFC

	
	70#
	90#
	SBS类改性沥青
	SBS类改性沥青
	SBS类改性沥青

	混合料摊铺
	140
	135
	160
	165
	160



[bookmark: _Toc31793140][bookmark: _Toc44188899][bookmark: _Toc385946277][bookmark: _Toc385402665][bookmark: _Toc2331513][bookmark: _Toc3800806][bookmark: _Toc533809788][bookmark: _Toc4769073][bookmark: _Toc124096048]8.4 废胎沥青混合料的碾压
8.4.1 干法废胎沥青混合料碾压过程中宜选用钢筒式压路机和振动压路机。
8.4.2 压路机应以慢而均匀的速度碾压，钢筒式压路机在初压过程中，碾压速度宜为3 km/h，不应超过4 km/h；钢筒式压路机在复压过程中，碾压速度宜为4 km/h，不应超过6 km/h；钢筒式压路机在终压过程中，碾压速度宜为5 km/h，不应超过6 km/h。振动压路机在初压过程中，碾压速度宜为3 km/h，不应超过3 km/h；振动式压路机在复压过程中，碾压速度宜为4 km/h，不应超过5 km/h；钢筒式压路机在终压过程中，碾压速度宜为5 km/h，不应超过6 km/h。
[bookmark: _Toc31793141][bookmark: _Toc44188900]8.4.3 干法废胎沥青混合料碾压宜符合表13的有关规定。
8.4.4 在碾压中若没有特殊说明，宜按照现行标准JTG F40执行。
表13 干法废胎颗粒沥青混合料碾压工艺
	类型
	碾压工艺

	
	初压
	复压
	终压

	
	压路机
	温度/℃
	压路机
	温度/℃
	压路机
	温度/℃

	AC
	钢筒式压路机（10～12/t）
	115～150
	振动压路机（＞25t）
	100～115
	振动压路机（13～14/t）
	90～100

	SMA
	钢筒式压路机（10～12/t）
	115～150
	振动压路机（＞25t）
	100～120
	振动压路机（10～12/t）
	90～100

	OGFC
	采用振动压路机（＜12t），碾压温度为115～150℃


[bookmark: _Toc124096049]
8.5 接缝处理
8.5.1 面层的施工接缝应紧密、平顺。
8.5.2 采用梯队作业的纵向接缝应采用热接缝。面层的纵向接缝与下部结构层的纵向接缝应错开15cm。
[bookmark: _Toc31793142][bookmark: _Toc44188901][bookmark: _Toc124096050]8.6 开放交通
8.6.1 废胎颗粒沥青路面应自然冷却,在施工完毕24 h后可开放交通。当要求缩短开放交通时间时，可洒水降温，路表温度低于40℃方可开放交通。铺筑好的废胎颗粒沥青路面应控制交通，3 d之内重车不宜通过。
8.6.2 铺筑好的废胎颗粒沥青路面保持整洁，不得造成污染，不应在面层上堆放杂物。
[bookmark: _Toc124096051]9 质量控制与检查
[bookmark: _Toc124096052]9.1 施工前的材料与设备检查
9.1.1 施工前必须检查各种材料的来源和质量：
a) 对拟采购的沥青、集料等主要材料、供货单位必须提交最新检测的正式试验报告。所有材料都应按规定取样检测，经质量认可后方可订货。
b) 若废胎颗粒由采购而得，采购前宜要求供货单位提交最新检测的正式试验报告。
c) 若废胎颗粒由施工单位回收废胎自制而得，采购前宜要求供货单位提交废胎类型的证明材料。
9.1.2 各种材料应在施工前以“批”为单位进行检查：
a) 若废胎颗粒由采购而得，以同一供货厂家、同一组批的废胎颗粒为一“批”。
b) 若废胎颗粒由施工单位回收废胎自制而得，以同一供货厂家、同一种废胎类型制备成的废胎颗粒为一“批”。
9.1.3 工前宜选取样品进行室内试验。进场的各种材料的来源、品种、质量应与提供的样品一致，不符合要求的材料严禁使用。
9.1.4 在施工前的材料与设备检查中若没有特殊说明，宜按照现行标准JTG F40执行。
[bookmark: _Toc124096053]9.2 施工过程中的质量管理与检查
9.2.1 废胎颗粒沥青混合料生产过程中，应按表14规定的检查项目与频度对废胎颗粒与沥青进行抽样检查，其质量应符合本文件第5.1节、第5.2节、第5.3节的有关规定。
表14 施工过程中废胎颗粒质量检查的项目与频度
	材料
	检查项目
	检验频度

	废胎颗粒
	含水率
	每批1次

	
	密度
	每批1次

	
	铁含量
	每批1次

	
	灰分
	每批1次

	
	丙酮抽出物
	每批1次

	
	炭黑含量
	每批1次

	
	橡胶烃含量
	每批1次



9.2.2 沥青拌和厂生产过程中宜检查拌和机和投料设备各项参数的设定值。
9.2.3 废胎颗粒沥青混合料的检查项目、频度符合表15的要求。
9.2.4 在施工过程中的质量管理与检查中若没有特殊说明，宜按照现行标准JTG F40执行。
表15 施工过程中废胎颗粒沥青混合料质量检查的项目与频度
	检查项目
	检验频度

	马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值
	每台拌和机每天1～2次，以4～6个试件的平均值评定

	浸水马歇尔试验
	每周一次（试件数同马歇尔试验）

	车辙试验
	每周一次（以3个试件的平均值评定）

	冻融劈裂试验
	每周一次（以3个试件的平均值评定）

	低温弯曲试验
	每周一次（以3个试件的平均值评定）
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