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有限公司、中国食品发酵工业研究院有限公司、中国罐头工业协会。

本文件主要起草人：沈俊杰、王小华、常宏志、刘有千、仇凯、俞欣欣、邱逊、闫立婷、晁曦、吴刚、

李双、王亚、马俊杰。
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罐头食品容器用螺纹旋开盖

1 范围

本文件规定了罐头食品容器用螺纹旋开盖的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、

标志、包装、运输、贮存的要求，同时给出了便于技术规定的产品分类和示意图。

本文件适用于涂覆镀锡（铬）薄钢板制成的用于罐头食品容器用螺纹旋开盖的生产、检验和销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 2520 冷轧电镀锡钢板及钢带

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 24180 冷轧电镀铬钢板及钢带

QB/T 1877 包装装潢镀锡（铬）薄钢板印刷品

3 定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品分类及示意图

4.1 产品分类

4.1.1 按结构不同分类

——一体式螺纹旋开盖：盖底面及盖侧面为一体的全螺纹旋开盖。

——内片外圈分离式螺纹旋开盖：盖底面与盖侧面相分离的全螺纹旋开盖，盖底面为可替换内片，

盖侧面为外圈。

4.1.2 按是否含安全钮分类

——常规型螺纹旋开盖：结构、尺寸都按常规要求的盖。

——安全钮型螺纹旋开盖：盖中央带有圆形真空安全突钮的盖。

4.1.3 按杀菌工艺不同分类

——加压杀菌螺纹旋开盖：适用于杀菌温度 100℃～121℃、杀菌加压 0.10 MPa～0.21 MPa的盖。
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——常压杀菌螺纹旋开盖：适用于沸水杀菌的盖。

——热灌装螺纹旋开盖：适用于灌装物料温度 80℃左右，密封后不再杀菌的盖。

4.2 主要尺寸示意图

螺纹旋开盖的基本结构示意图见图1。

a) 螺纹旋开盖基本结构 b) 螺纹旋开盖垫圈结构

标引符号说明：

A——盖内径；

B——盖顶外径；

C——盖高；

D——胶厚；

H——盖外径。

图 1 螺纹旋开盖基本结构示意图

5 要求

5.1 原辅材料

5.1.1 镀锡(铬)薄钢板

5.1.1.1 镀锡薄钢板应符合 GB/T 2520规定，镀铬薄板应符合 GB/T 24180规定。即经在线检查的、

在正常贮存条件下适合整张印涂的镀锡（或铬）薄钢板，且不应有下列缺陷：

a） 穿透钢板厚度的针孔；

b） 对使用有影响的伤痕、凹坑、折皱、锈迹等表面缺陷；

c） 对使用有影响的形状缺陷。

5.1.1.2 镀锡（或铬）薄钢板的耐冲击性能，以及厚度、调质度及厚度和调质度的允许偏差，均应符

合相关要求，带安全钮的螺纹旋开盖采用二次冷轧铁，相应的规格、参数及特殊质量要求应由供需双方

商定。

5.1.1.3 采用镀铬薄钢板层时，薄板的最小平均金属铬层质量应为 50 mg/m2，最小平均水合氧化铬层

应为 5 mg/m2 。

5.1.2 涂料

5.1.2.1 内壁涂料应满足罐装内容物和加工成型对涂膜性能的要求，食品安全应符合 GB 4806.10及相

关规定的要求。

5.1.2.2 外壁涂料应选用耐高温烘烤、耐冲压、耐蒸煮的涂料，应符合相关标准或规定的要求。
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5.1.3 密封垫圈

密封垫圈依据原材料体系可分为聚氯乙烯（PVC）类和非聚氯乙烯类，其相应的注胶/加垫、成型

工艺及应用技术不同。

密封垫圈类型应满足供需双方确认的杀菌工艺要求。

5.1.4 其它原辅材料

其它原辅材料应符合国家相关标准和要求的规定。

5.2 尺寸

应符合表1的规定。

表 1 螺纹旋开盖规格及尺寸

单位为毫米

规格

盖顶外径 B 盖内径 A 盖高 C 密封垫圈厚度 D 卷边直径（H-B）/2

基本尺寸 偏差 基本尺寸 偏差 基本尺寸 偏差
实心 发泡

基本尺寸 偏差
min max min max

33 32.2

±0.2

31.0

±0.3

12.0

±0.3 0.75 1.4 0.75 1.55

1.2

±0.2

43 43.0 41.2 12.7 1.3

54 54.5 53.4 15.7 1.4

62 61.8 60.2 13.4 1.5

67 67.5 65.3 19.0 1.6

70 70.0 68.3

0.45

15.3 1.6

78 78.0 75.6 19.1 1.6

86 86.7 84.6 16.6 1.6

100 98.6 95.9 14.8 1.6

5.3 外观质量

5.3.1 盖的形状完整，无明显碰凹皱摺，不应沾有污物。

5.3.2 盖的螺纹线应清晰，无错位、掉漆、变形、开裂；盖的卷线应卷紧卷实。

5.3.3 印刷图案位置正确，印刷图案中心点与盖中心点的偏差应不大于 1.2 mm。印刷图案清晰，应符

合 QB/T 1877的要求。

5.3.4 内壁涂膜不准许有暴露镀层的划伤。

5.3.5 密封垫圈表面应平整，色泽均匀，无缺损。

5.4 性能指标

5.4.1 外壁涂膜质量

经6.4试验后，涂膜应不褪色，不渗色，不起泡，不脱落，无明显失光。

5.4.2 内壁涂膜质量
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5.4.2.1 耐腐蚀性

经6.5.1试验后，应无连续或成片的点状腐蚀。

5.4.2.2 抗酸性

经6.5.2试验后，应不变色，不脱落，无腐蚀。

注：无抗酸要求的螺纹旋开盖，此项指标不作要求。

5.4.2.3 抗硫性

经6.5.3试验后，应无明显硫斑，不脱落。

注：无抗硫要求的螺纹旋开盖，此项指标不作要求。

5.4.2.4 抗油性

经6.5.4试验后，应不变色，不脱落。

注：无抗油要求的螺纹旋开盖，此项指标不作要求。

5.4.3 密封垫圈质量

5.4.3.1 塑化程度

经6.6.1试验后，应塑化良好，垫圈不断裂。

5.4.3.2 附着力

经6.6.2试验后，垫圈与盖内涂膜及内涂膜与镀锡（铬）薄钢板均应粘接牢固，不移位。

5.4.3.3 抗油性

经6.6.3试验后，应不脱落。密封后应不渗油，不漏油。

5.4.4 密封性能

经6.7试验后，密封完好。

5.4.5 开启性

推荐指标见附录A。

5.4.6 真空安全钮

推荐指标见附录A。

6 试验方法

6.1 试剂和溶液一般要求

本试验方法中所用的水，在未注明其他要求时，均指符合 GB/T 6682规定的三级以上的水。

本试验方法中所用的试剂，在未注明规格时，均指分析纯（AR）。除非另有说明，本试验方法所

用试剂均为分析纯。

本试验所用溶液在未注明用何种溶液配制时，均指水溶液。
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6.2 规格尺寸

6.2.1 仲裁法

盖外径、盖内径用通规、止规专用量具测量。

6.2.2 常规法

盖高，卷线，用精度为0.02 mm的量具或专用量具测量。

6.2.3 密封垫圈厚度

用瓶盖顶面作为基准面放在测量平台上用百分表测量。测点至盖外壁的径向距离 d 按表4规定，测

量示意图见图2，瓶盖应紧贴 V 型定位块旋转一周记下百分表的最大最小读数，测试结果按式（1）计

算。

D=Tmax（或Tmin）- t..................................................................（1）

式（1）中：

D——密封垫圈厚度，单位为毫米（mm）；

t——涂料铁厚度，单位为毫米（mm）；

Tmax——盖面至垫圈的最大尺寸，单位为毫米（mm）；

Tmin——顶盖面至垫圈的最小尺寸，单位为毫米（mm）。

表 2 径向距离要求

规 格 d/mm
33，43，54，62，67，70，78，86，100 5.00

标引符号说明：

D——密封垫圈厚度；

d——测点到盖外壁的径向距离 ；

T——盖顶面至垫片的尺寸；

t——涂料铁厚度。

图 2 密封垫圈厚度测量示意图
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6.2.4 密封垫圈宽度

用游标卡尺测量盖外壁至垫圈内圆周边的最小距离，见图3。

标引符号说明：

W——密封垫圈宽度。

图 3 密封垫圈宽度

6.3 外观质量

6.3.1 目测检查

在正常光照和视力下，采用目测检查。

6.3.2 图案位置测定

6.3.2.1 仪器与设备

游标卡尺。

6.3.2.2 试验步骤

采用目测检查，测量试样左右（上下）任一对称部位的空白宽度（精确到0.1 mm）bmax和bmin，见

图4，测试结果按式（2）计算。

a=（bmax-bmin）/ 2................................................................（2）
式（2）中：

a——图案位置偏差，单位为毫米（mm）；

bmax——最大空白宽度，单位为毫米（mm）；

bmin——最小空白宽度，单位为毫米（mm）。

标引符号说明：

a——图案位置偏差；
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bmax——最大空白宽度；

bmin——最小空白宽度。

图 4 图案位置偏差

6.4 外壁涂膜质量

6.4.1 仪器和设备

高压杀菌锅。

6.4.2 试验步骤

根据内容物的加工工艺选择加热温度和时间，杀菌完成后取出冷却至室温，观察外壁涂膜。

6.5 内壁涂膜质量

6.5.1 耐腐蚀性

6.5.1.1 试剂和溶液

6.5.1.1.1 试剂

采用以下实验用水及试剂：

——分析用水：二级水；

——浓盐酸：密度 1.19 g/cm³；
——蒸馏水；

——硫酸铜（CuSO₄·5H₂O）。

6.5.1.1.2 硫酸铜盐酸溶液配制

将84 mL浓盐酸边搅拌边加入到700 ml蒸馏水中，然后将硫酸铜200 g溶解于上述酸溶液中。

6.5.1.2 试验步骤

将盖放入6.5.1.1.2溶液中浸泡2 min后取出用水冲洗干净，观察内壁。

6.5.2 抗酸性

6.5.2.1 柠檬酸溶液配制

称取21.86 g柠檬酸（C₆H₈O₇·H₂O），用水溶解并稀释至1000 mL。

6.5.2.2 试验步骤

将6.5.2.1溶液倒入与盖相匹配的样瓶内，其酸溶液的量加注到离瓶口5 mm～10 mm处。盖在沸水中

加热30 s后，立即与样瓶密封，然后将样瓶倒置于温水中，根据内容物的加工工艺选择加热温度和时间，

杀菌完成后冷却至室温，开盖检查盖内壁。

6.5.3 抗硫性

6.5.3.1 L 型半胱氨酸盐酸盐（0.50 g/L）、磷酸二氢钾（3.6 g/L）、磷酸氢二钠(7.2 g/L）混合溶液的

配制
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称取L型半胱氨酸盐酸盐（C3H8NO2SCl）0.50 g或一水合L型半胱氨酸盐酸盐（C3H8NO2SCl·H2O）
0.56 g、磷酸二氢钾3.60 g、十二水磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）18.20 g，分别用水溶解后，混合并

稀释至1000 mL。混合溶液应在配制后4 h内使用。

6.5.3.2 试验步骤

将6.5.3.1溶液倒入与盖相匹配的样瓶内，其溶液的量加注到离瓶口5 mm～10 mm处。盖在沸水中加

热30 s后，立即与样瓶密封，然后将样瓶倒置于温水中，根据内容物的加工工艺选择加热温度和时间，

杀菌完成后冷却至室温，开盖检查盖内壁。

6.5.4 抗油性

6.5.4.1 试剂和溶液

食用植物油：色拉油或红色的食用植物油。

6.5.4.2 试验步骤

将80℃以上的植物油倒入预热好加注到离瓶口5 mm～10 mm处。盖在沸水中加热30 s后，立即与样

瓶密封，然后将样瓶放入60℃的温水中，根据内容物的加工工艺选择加热温度和时间，杀菌完成后冷却

至室温，倒置于滤纸上24 h后观察渗漏情况并开盖检查盖内壁。

6.6 密封垫圈质量

6.6.1 塑化程度

将70℃~80℃的热水倒入预热好的样瓶内，水位距离瓶口5 mm～10 mm处，扭紧瓶盖，冷却至室温，

开盖观察垫圈。

6.6.2 附着力

6.6.2.1 热灌装盖

将70℃~80℃ 的热水倒入预热好的样瓶内至瓶口5 mm～10 mm处。盖在沸水中加热30 s后，立即与

样瓶密封，冷却至室温，开盖观察垫圈。

6.6.2.2 常压杀菌盖

将70℃~80℃的热水倒入预热好的样瓶内至瓶口5 mm～10 mm处。盖在沸水中加热30 s后，立即与

样瓶密封，然后将样瓶放入温水中，加热煮沸30 min后，冷却至室温，开盖观察垫圈。

6.6.2.3 加压杀菌盖

将70℃~80℃的植物油倒入预热好的样瓶内至瓶口5 mm～10 mm 处，盖在沸水中加热30 s后，立即

与样瓶密封，然后将样瓶放入温水中，根据内容物的加工工艺选择加热温度和时间，杀菌完成后取出冷

却至室温，开盖观察垫圈。

6.6.3 抗油性

按照6.5.4规定的方法试验后，倒置于滤纸上24 h后，观察渗漏情况。

6.7 密封性
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将70℃~80℃的热水倒入预热好的样瓶内，水位距瓶口5 mm～10 mm处，瓶盖旋紧在玻璃瓶上，放

入杀菌锅中，根据内容物的加工工艺选择加热温度和时间，杀菌后取出冷却至室温，观察瓶盖的密封情

况。

6.8 开启性

6.8.1 仪器和设备

扭力矩测试仪：精度不大于1 N·m。

6.8.2 试验步骤

采用6.6.2规定的方法制备样品后，用扭力矩测试仪徒手开启，并记录开启扭力矩的数值。

6.9 真空安全钮

用口径相应的钢制圆形测量杯测量，将盖朝下盖在杯口上，开动真空泵缓慢抽取杯内真空，当盖安

全钮被完全吸下时，此时读取压力表上的数值，即为吸下真空度值。然后缓慢释放真空，当安全钮被弹

起时，此时压力表上的读数值即为弹起真空度值。

7 检验规则

7.1 基本要求

7.1.1 产品出厂前由制造单位的检验部门按标准规定逐批进行检验，符合标准要求并附有产品合格证

方可出厂。

7.1.2 以相同材料、相同工艺、相同规格、同一条生产线连续生产的产品为一批。

7.1.3 产品检验按 GB/T 2828.1正常检查二次抽样方案。

7.2 出厂检验

7.2.1 内容包括外观、尺寸、性能，见表 3。

表 3 螺纹旋开盖检验抽样方案

序号 项目名称 技术要求 试验方法 不合格分类 检验水平（IL） 合格质量水平（AQL）

1 垫圈塑化程度 5.4.3.1 6.6.1 A类 S-2 1.0

2 垫圈附着力 5.4.3.2 6.6.2

B类

S-3 1.0

3 内壁抗腐蚀性 5.4.2.1 6.5.1

4 抗酸性 5.4.2.2 6.5.2

5 抗硫性 5.4.2.3 6.5.3

6 抗油性 5.4.3.3 6.5.4

7 瓶盖规格尺寸 5.2 6.2

S-4

2.5

8 瓶盖外观质量 5.3 6.3
6.5

9 外壁涂膜质量 5.4.1 6.4
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10 印刷图案及位置 5.3.3 6.3.2
C类

12 螺纹盖的开启性 5.4.5 6.8

7.2.2 判定规则

7.2.2.1 判为 A类不合格的批产品不得出厂，制造单位应对该产品作全数检验或返工处理，然后再次

提交检验，合格后方可出厂。

7.2.2.2 判为 B类、C类不合格的批产品，原则上不应出厂，具体处理办法可由供需双方协商解决。

7.3 型式检验

7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验。

a) 产品定型投产时；

b) 停产6个月以上恢复生产时；

c) 工艺有较大改变时；

d) 原料发生变化时；

e）检验结果与型式检验差异较大时；

f）国家市场监督检验机构提出进行型式检验要求时。

7.3.2 型式检验项目为全部项目。

7.3.3 型式检验用的试样应从出厂检验合格货批中抽取。

7.3.4 型式检验的判定规则按 7.2.2规定，并应改进生产，至新的型式检验合格后，方可恢复生产。

7.4 转移规则

在连续生产过程中，可使用符合GB/T 2828.1规定的转移规则。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

产品包装箱应有制造单位、产品名称、规格、数量、生产日期，并附有检验合格标签。

8.2 包装

根据客户要求进行包装，包装时注意清洁，防止杂物混入，包装牢固。

8.3 运输

运输工具清洁干燥，运输时应轻装轻卸，防止潮湿、雨雪侵淋和包装污染、破损。

8.4 贮存

8.4.1 产品应贮存在干燥、清洁的库房内，防止受潮、污染、锈蚀，不得与有毒、有害物品存放一起。

8.4.2 在符合 8.4.1存放条件下，自生产之日起产品贮存期为两年。
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附录 A
（资料性）

开启扭力矩和真空安全钮的推荐指标

A.1 开启扭力矩推荐指标

按本文件6.8方法试验后，开启扭力矩推荐指标见表A.1。

表 A.1 开启扭力矩指标

单位为牛米

规 格 开启扭力矩

33 1.30～2.60

43 1.60～3.50

54 1.95～4.70

62 2.20～5.20

70 2.55～5.70

74 2.85～6.20

78 3.10～6.70

86 3.40～7.00

100 3.70～12.00

A.2 真空安全钮推荐指标

A.2.1 真空安全钮吸下、弹起真空度的参考限定指标

真空安全钮吸下、弹起真空度的参考限定值见表A.2。

表 A.2 真空安全钮吸入、弹起参考指标

单位为兆帕

规 格
真空度

吸下和弹起值之差
吸下最大值 弹起最小值

33-62 0.044
0.007 0.007-0.015

70-100 0.040

A.2.2 检验方法

用口径相适应的钢制圆形测量杯测量。将盖朝下盖在杯口上，开动真空泵缓慢抽取杯内真空，当盖

安全钮被完全吸下时，此时读取压力表上的数值，即为吸下真空度值。然后缓慢释放真空，当安全钮弹

起时，此时压力表上的读数值即为弹起真空度值。

_________________________________
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