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质量分级及"领跑者"评价要求  
全植物油胶印油墨
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了全植物油胶印油墨产品质量及企业标准水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分。
本文件适用于纸张印刷的全植物油单张胶印油墨产品质量及企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13217.1  油墨颜色和着色力检验方法
GB/T 13217.2  油墨光泽检验方法
GB/T 13217.3  油墨细度检验方法
GB/T 13217.5  油墨干燥检验方法
GB/T 13217.7  油墨附着力检验方法	
GB/T 13217.8  液体油墨抗粘连检验方法
GB/T 18723  印刷技术  用黏性仪测定浆状油墨和连接料的黏性
GB/T 19001  质量管理体系  要求
GB/T 23331  能源管理体系  要求及使用指南
GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南
GB/T 38608  油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法
GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南
QB/T 2624—2012  单张纸胶印油墨
QB/T 2930.1  油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第1部分：可溶性元素
QB/T 2930.2  油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第2部分：铅，汞，镉，六价铬
QB/T 5193  全植物油胶印油墨
QB/T 5657  胶印油墨固着速度的测定方法
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
QB/T 5193界定的术语和定义适用于本文件。
基本要求
近三年，企业无较大及以上质量、环境、安全等事故。
企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
企业可根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境和职业健康安全等管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立其他高水平的相关管理体系。
产品应为量产产品，全植物油胶印油墨质量分级及“领跑者”标准应满足国家强制性标准及QB/T 5193规定的要求。
评价指标及要求
评价指标分类
全植物油胶印油墨评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。
基础指标包括颜色、黏性、着色力、细度、光泽、流动值、结膜干燥。
核心指标包括固着速度、挥发性有机化合物(VOCs)限值、有害可溶性元素的最大限量、有害元素总含量(Pb、Hg、Cd、Cr)限量。核心指标分为三个等级，包括领跑者水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；优质水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；达标水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。
创新指标包括芳香烃类矿物油(MOAH)(1-7个芳香环)、芳香烃类矿物油(MOAH)(3-7个芳香环)、
[bookmark: _Hlk166594285][bookmark: _Hlk166594292]饱和烃类矿物油(MOSH)(C16-C35)、多环芳香烃a(PHAs)。可划分成领跑者水平和优质水平两个等级，其中领跑者水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，优质水平相当于企业标准排行榜中4星级水平。
评价指标体系框架
全植物油胶印油墨评价指标体系框架符合表1的规定。
全植物油胶印油墨评价指标体系框架
	序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标水平分级
	判定依据/方法

	
	
	
	
	领跑者水平
（5星级）
	优质水平
（4星级）
	达标水平
（3星级）
	

	[bookmark: _Hlk166594040]1
	基础指标
	颜色/级
	QB/T 5193
	≥4
	GB/T 13217.1

	2
	
	黏性
	
	7～13
	GB/T 18723

	3
	
	着色力/（%）
	
	95～105
	GB/T 13217.1

	4
	
	细度/μm
	细度1
	
	≤12.5
	GB/T 13217.3

	
	
	
	细度2
	
	≤25
	

	5
	
	光泽/（%）
	
	≥55
	GB/T 13217.2

	6
	
	流动值/mm
	黄
	
	32～40
	QB/T 2624—2012附录D

	
	
	
	品红
	
	33～41
	

	
	
	
	青
	
	33～41
	

	
	
	
	黑
	
	34～42
	

	7
	
	结膜干燥/h
	
	≥6
	GB/T 13217.5

	8
	核心指标
	固着速度/min
	QB/T 5193
	≤20
	≤30
	≤40
	QB/T 5657

	9
	
	挥发性有机化合物(VOCs)限值/(%)
	GB 38507
	≤1
	≤2
	≤3
	GB/T 38608

	10
	
	有害可溶性元素的最大限量/(mg/kg)
	铅(Pb)
	QB/T 5193
	＜30
	
	＜90
	QB/T 2930.1

	
	
	
	汞(Hg)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	砷(As)
	
	＜15
	
	＜25
	

	
	
	
	铬(Cr)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	镉(Cd)
	
	＜25
	
	＜75
	

	
	
	
	锑(Sb)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	钡(Ba)
	
	＜350
	
	＜1000
	

	
	
	
	硒(Se)
	
	＜200
	
	＜500
	

	11
	
	有害元素总含量(Pb、Hg、Cd、Cr)限量/(mg/kg) 
	
	＜25
	＜50
	＜100
	QB/T 2930.2

	[bookmark: _Hlk166594222]12
	创新指标
	芳香烃类矿物油(MOAH)(1-7个芳香环)/%
	市场
需求
	0.10
	1%
	—
	由第三方检测机构出具相应检测报告

	13
	
	芳香烃类矿物油(MOAH)(3-7个芳香环)/(mg/kg)
	
	1
	—
	—
	

	14
	
	饱和烃类矿物油(MOSH)(C16-C35)/%
	
	0.10
	—
	—
	

	15
	
	多环芳香烃a(PHAs)/(mg/kg)
	苯并(a)芘(BaP)
	
	<0.2
	—
	—
	AfPS GS 2019:01PAK-多环芳香烃

	
	
	
	苯并(e)芘(BeP)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(a)蒽(BaA)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(b)荧蒽(BbF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并()荧蒽(BjF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(k)荧蒽(BkF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	蔗(CHR),mg/kg
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	二苯并(a,h)蒽(DBA)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(g,h,i)苝(二萘嵌苯)(BPE)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	茚苯(1,2,3-c,d)芘(IPY)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	菲(PHE)，芘(PYR)，蒽(ANT)，荧蒽(FLT)总和
	
	<5
	—
	—
	

	
	
	
	萘(NAP)
	
	<2
	—
	—
	

	
	
	
	15 PAH 之和
	
	<5
	—
	—
	

	a 仅适用于玩具或客户特殊要求的产品。


[bookmark: _Toc324165077][bookmark: _Toc323891250][bookmark: _Toc324165027][bookmark: _Toc353278168][bookmark: _Toc323891329]评价方法及等级划分
对全植物油胶印油墨企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为领跑者水平、优质水平、达标水平，划分依据见表2。
综合评价满足表2中领跑者水平的企业标准为“领跑者”标准，符合表2中领跑者水平的产品为“领跑者”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-1自我声明“领跑者”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-1“领跑者”产品认证标识。
综合评价满足表2中优质水平的企业标准为“优质”标准，符合表2中优质水平的产品为“优质”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-2自我声明“优质”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-2“优质”产品认证标识。
综合评价满足表2中达标水平的企业标准为“达标”标准，符合表2中达标水平的产品为“达标”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-3自我声明“达标”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-3“达标”产品认证标识。
指标评价要求及等级划分
	[bookmark: _Hlk35975549]标准等级
	满足条件

	领跑者水平
(5星级)
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标领跑者水平（5星级）要求
	创新指标至少有2项达到领跑者水平要求

	优质水平
(4星级)
	
	
	核心指标不低于优质水平（4星级）要求
	—

	达标水平
(3星级)
	
	
	核心指标不低于达标水平（3星级）要求
	—
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