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1、 
2、 立项背景
为了推动先进引领性标准的市场化供给与实施，2018年市场监管总局等八部委提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度，该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标淮水平提升，引领产品和服务质量升级。
为了切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，印域科技（广东）有限公司和中柔凹印技术服务（北京）中心牵头制定《质量分级及领跑者评价要求  全植物油胶印油墨》标准。该标准一方面可用于指导企业编写企业标准和对企业标准水平进行评价，促进其产业链向高质量方向发展，另一方面，标准的发布实施可用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案，并开展相关评估工作。
油墨中VOC对大气的污染，也逐渐被社会各界所关注，生产过程中使用低端有毒有害原材料，产品质量良莠不齐，在使用过程中VOC含量有超标，污染大气，危害人体健康。VOC（挥发性有机化合物）是一类参与大气光化学反应的有机化合物，常见的VOC物质包括苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯(TDI)、二异氰甲苯酯等。随着中国雾霾污染的集中爆发，中央政府对大气污染治理逐渐提上日程。VOC作为形成PM2.5及O3的重要组分，我国逐渐开始重视对VOC的管控。中国国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中强调重点区域禁止建设生产和使用高VOC含量的溶剂型涂料、油墨、粘胶剂等项目，鼓励各地制定实施更严格的污染物排放标准，打赢蓝天保卫战，事关经济高质量发展和美丽中国建设。所以研发生产并广泛推广全植物油墨，也是我们印刷行业必须要推行的变革之举，助力环保迫在眉睫。
3、 适用范围和拟解决的问题
[bookmark: _Hlk170826966]本文件规定了全植物油胶印油墨产品质量及企业标准水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分。
本文件适用于纸张印刷的全植物油单张胶印油墨产品质量及企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。
4、 标准制定原则
本标准的制定依据以下原则：
1. 适用性原则
本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作
性，便于标淮的实施。
2. 规范性原则
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起
草规则》和T/CAS 700—2023、T/CSTE0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》的规定起草。
3.先进性原则
    基础指标中的颜色、黏性、着色力、细度、光泽、流动值、结膜干燥均为QB/T 5193标准中的指标，是基本要求。
核心指标包括固着速度、挥发性有机化合物(VOCs)限值、有害可溶性元素的最大限量、有害元素总含量(Pb、Hg、Cd、Cr)限量。核心指标分为三个等级，包括领跑者水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；优质水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；达标水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。
创新指标包括芳香烃类矿物油(MOAH)(1-7个芳香环)、芳香烃类矿物油(MOAH)(3-7个芳香环)、饱和烃类矿物油(MOSH)(C16-C35)、多环芳香烃a(PHAs)。
5、 主要工作过程
1.开展调研
全植物油油墨又称植物油基油墨&无矿物油油墨，指用亚麻油、葵花籽油、棉籽油、大豆油等植物油取代传统的矿物油而生产的油墨。全植物油墨与传统油墨相比，全植物油油墨具有绿色环保、含清香气味、耐光、不会发生摩擦起电、耐高温、用量少等优势，且色彩丰富、可再生、易脱墨、抗乳化等优势。
近年来，伴随国家环保政策逐渐落地见效以及本土企业技术成熟度提高，我国对环保要求越来越高的大环境下，全植物油墨取代传统油墨完全满足环保对VOC排放的要求，所以在印刷领域一定拥有更广阔的应用前景。
随着全球双向拉伸聚丙烯珠光薄膜产业逐步向以中国为代表的发展中国家和地区转移，市场规模不断扩大，技术水平不断提高，对双向拉伸聚丙烯珠光薄膜的性能提出了更高的要求，尤其烟、化妆品、护肤品、药品、酒包类产品标签，标签的成品质量直接关系着能不能顺利的出货。
为了更好地控制全植物油胶印油墨的质量，推动产业链向高质量发展，2023年8月，标准编制人员开始进行调研并进行相关资料收集，对行业发展水平现状进行摸底，并对相关行业标准进行了检索和研究。
2.通过标准立项
    本标准由中国包装联合会和企业标准“领跑者”工作委员会提出，按照中国技术经济学会团体标准立项要求，于2024年4月18日完成标准立项，计划编号：20230236；
按照中国包装联合会团体标准立项要求，于2024年5月15日完成标准立项，计划编号：2023028。
3.标准起草组第1次工作会议
为尽快开展《质量分级及"领跑者"评价要求 全植物油胶印油墨》团体标准的起草制定工作，中国包装联合会、中国技术经济学会于2024年5月14日以网络会议的形式召开本标准起草组第1次工作会议。全国包装标准化技术委员会部长范紫薇对“领跑者”工作开展情况进行介绍。中国包装联合会包装印刷与标签委员会副秘书长冯梦珂对“领跑者”工作实施情况做介绍。印域科技(广东)有限公司总经理贾刘伟强对“全植物油胶印油墨”行业现状及标准起草情况进行介绍。与会专家对标准草案框架及内容进行了认真讨论。会议确定了起草单位和起草人，全植物油胶印油墨评价指标体系框架、指标评价要求及等级划分。
4.形成征求意见稿
第1次标准工作会后，标准起草组专家通过微信群进行了线上讨论，执笔组对标准计论稿进行了修改补充完善，形成征求意见稿。
6、 标准主要技术内容
1. 基础部分（第1~第3章）
对标准的范围、规范性引用文件、术语和定义进行规定。
2. 基本要求（第4章）
    近三年，企业无较大及以上质量、环境、安全等事故。
企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
企业可根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境和职业健康安全等管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立其他高水平的相关管理体系。
产品应为量产产品，全植物油胶印油墨质量分级及“领跑者”标准应满足国家强制性标准及QB/T 5193规定的要求
3.评价指标及要求（第5章）
全植物油胶印油墨评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。
基础指标包括颜色、黏性、着色力、细度、光泽、流动值、结膜干燥。
核心指标包括固着速度、挥发性有机化合物(VOCs)限值、有害可溶性元素的最大限量、有害元素总含量(Pb、Hg、Cd、Cr)限量。核心指标分为三个等级，包括领跑者水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；优质水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；达标水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。
创新指标包括芳香烃类矿物油(MOAH)(1-7个芳香环)、芳香烃类矿物油(MOAH)(3-7个芳香环)、
饱和烃类矿物油(MOSH)(C16-C35)、多环芳香烃a(PHAs)。可划分成领跑者水平和优质水平两个等级，其中领跑者水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，优质水平相当于企业标准排行榜中4星级水平。
核心指标和创新指标的选择理由见表1。
表1  核心指标和创新指标的选择理由
	序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标水平分级
	选择理由

	
	
	
	
	领跑者水平
（5星级）
	优质水平
（4星级）
	达标水平
（3星级）
	

	8
	核心指标
	固着速度/min
	QB/T 5193
	≤20
	≤30
	≤40
	固着速度是油墨干燥的关键指标，直接关系印品的质量，也会提升用户的体验好感。

	9
	
	挥发性有机化合物(VOCs)限值/(%)
	GB 38507
	≤1
	≤2
	≤3
	控制VOCs是提升空气质量，降低挥发物的重要指标

	10
	
	有害可溶性元素的最大限量/(mg/kg)
	铅(Pb)
	QB/T 5193
	＜30
	
	＜90
	要大大降低有害物质对人体的伤害，提升产品的环保性

	
	
	
	汞(Hg)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	砷(As)
	
	＜15
	
	＜25
	

	
	
	
	铬(Cr)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	镉(Cd)
	
	＜25
	
	＜75
	

	
	
	
	锑(Sb)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	钡(Ba)
	
	＜350
	
	＜1000
	

	
	
	
	硒(Se)
	
	＜200
	
	＜500
	

	11
	
	有害元素总含量(Pb、Hg、Cd、Cr)限量/(mg/kg) 
	
	＜25
	＜50
	＜100
	

	[bookmark: _Hlk166594222]12
	创新指标
	芳香烃类矿物油(MOAH)(1-7个芳香环)/%
	市场
需求
	0.10
	1%
	—
	符合出口欧洲产品要求

	13
	
	芳香烃类矿物油(MOAH)(3-7个芳香环)/(mg/kg)
	
	1
	—
	—
	

	14
	
	饱和烃类矿物油(MOSH)(C16-C35)/%
	
	0.10
	—
	—
	

	15
	
	多环芳香烃a(PHAs)/(mg/kg)
	苯并(a)芘(BaP)
	
	<0.2
	—
	—
	控制多环芳香烃减少对人体的伤害，提升产品的环保性。

	
	
	
	苯并(e)芘(BeP)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(a)蒽(BaA)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(b)荧蒽(BbF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并()荧蒽(BjF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(k)荧蒽(BkF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	蔗(CHR),mg/kg
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	二苯并(a,h)蒽(DBA)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(g,h,i)苝(二萘嵌苯)(BPE)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	茚苯(1,2,3-c,d)芘(IPY)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	菲(PHE)，芘(PYR)，蒽(ANT)，荧蒽(FLT)总和
	
	<5
	—
	—
	

	
	
	
	萘(NAP)
	
	<2
	—
	—
	

	
	
	
	15 PAH 之和
	
	<5
	—
	—
	

	a 仅适用于玩具或客户特殊要求的产品。



4.评价指标体系框架（第5章）
全植物油胶印油墨评价指标体系框架应符合表2的规定。
表2  全植物油胶印油墨评价指标体系框架
	[bookmark: _Hlk170827391]序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标水平分级
	判定依据/方法

	
	
	
	
	领跑者水平
（5星级）
	优质水平
（4星级）
	达标水平
（3星级）
	

	[bookmark: _Hlk166594040]1
	基础指标
	颜色/级
	QB/T 5193
	≥4
	GB/T 13217.1

	2
	
	黏性
	
	7～13
	GB/T 18723

	3
	
	着色力/（%）
	
	95～105
	GB/T 13217.1

	4
	
	细度/μm
	细度1
	
	≤12.5
	GB/T 13217.3

	
	
	
	细度2
	
	≤25
	

	5
	
	光泽/（%）
	
	≥55
	GB/T 13217.2

	6
	
	流动值/mm
	黄
	
	32～40
	QB/T 2624—2012附录D

	
	
	
	品红
	
	33～41
	

	
	
	
	青
	
	33～41
	

	
	
	
	黑
	
	34～42
	

	7
	
	结膜干燥/h
	
	≥6
	GB/T 13217.5

	8
	核心指标
	固着速度/min
	QB/T 5193
	≤20
	≤30
	≤40
	QB/T 5657

	9
	
	挥发性有机化合物(VOCs)限值/(%)
	GB 38507
	≤1
	≤2
	≤3
	GB/T 38608

	10
	
	有害可溶性元素的最大限量/(mg/kg)
	铅(Pb)
	QB/T 5193
	＜30
	
	＜90
	QB/T 2930.1

	
	
	
	汞(Hg)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	砷(As)
	
	＜15
	
	＜25
	

	
	
	
	铬(Cr)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	镉(Cd)
	
	＜25
	
	＜75
	

	
	
	
	锑(Sb)
	
	＜20
	
	＜60
	

	
	
	
	钡(Ba)
	
	＜350
	
	＜1000
	

	
	
	
	硒(Se)
	
	＜200
	
	＜500
	

	11
	
	有害元素总含量(Pb、Hg、Cd、Cr)限量/(mg/kg) 
	
	＜25
	＜50
	＜100
	QB/T 2930.2

	12
	创新指标
	芳香烃类矿物油(MOAH)(1-7个芳香环)/%
	市场
需求
	0.10
	1%
	—
	由第三方检测机构出具相应检测报告

	13
	
	芳香烃类矿物油(MOAH)(3-7个芳香环)/(mg/kg)
	
	1
	—
	—
	

	14
	
	饱和烃类矿物油(MOSH)(C16-C35)/%
	
	0.10
	—
	—
	

	15
	
	多环芳香烃a(PHAs)/(mg/kg)
	苯并(a)芘(BaP)
	
	<0.2
	—
	—
	AfPS GS 2019:01PAK-多环芳香烃

	
	
	
	苯并(e)芘(BeP)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(a)蒽(BaA)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(b)荧蒽(BbF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并()荧蒽(BjF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(k)荧蒽(BkF)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	蔗(CHR),mg/kg
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	二苯并(a,h)蒽(DBA)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	苯并(g,h,i)苝(二萘嵌苯)(BPE)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	茚苯(1,2,3-c,d)芘(IPY)
	
	<0.2
	—
	—
	

	
	
	
	菲(PHE)，芘(PYR)，蒽(ANT)，荧蒽(FLT)总和
	
	<5
	—
	—
	

	
	
	
	萘(NAP)
	
	<2
	—
	—
	

	
	
	
	15 PAH 之和
	
	<5
	—
	—
	

	a 仅适用于玩具或客户特殊要求的产品。




5.评价方法及等级划分（第6章）
对全植物油胶印油墨企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为领跑者水平、优质水平、达标水平，划分依据见表3。
综合评价满足表3中领跑者水平的企业标准为“领跑者”标准，符合表3中领跑者水平的产品为“领跑者”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-1自我声明“领跑者”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-1“领跑者”产品认证标识。
综合评价满足表3中优质水平的企业标准为“优质”标准，符合表3中优质水平的产品为“优质”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-2自我声明“优质”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-2“优质”产品认证标识。
综合评价满足表3中达标水平的企业标准为“达标”标准，符合表3中达标水平的产品为“达标”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-3自我声明“达标”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-3“达标”产品认证标识
表3  指标评价要求及等级划分
	标准等级
	满足条件

	领跑者水平
	基本
要求
	基础指标要求
	核心指标领跑者水平（5星级）要求
	创新指标至少有2项达到领跑者水平要求

	优质水平
	
	
	核心指标不低于优质水平（4星级）要求
	—

	达标水平
	
	
	核心指标不低于达标水平（3星级）要求
	—



六、预期作用和收益
    本标准主要针对全植物油胶印油墨质量分级及“领跑者”评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研予以验证，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。
七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与车际、国外标准水平的对比情况：
本标准属于团体标淮，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准
不予矛盾。
八、与有关的现行法律、法规和强制性国完标准的关系
本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。
九、重大分岐意见的处理经过和依据
目前无重大分岐意见。
十、贯彻标淮的要求和措施建议
建议标淮实施后组织企业进行标准宣贯，促进标准顺利实施。
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