附件1

236项行业标准名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	化工行业

	
	HG/T 6433-2025
	电子玻璃用氧化镁
	本文件规定了电子玻璃用氧化镁的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于氢氧化镁或碳酸镁经煅烧制得的电子玻璃用氧化镁
	

	
	HG/T 6434-2025
	工业氟化锰
	本文件规定了工业氟化锰的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于工业氟化锰
	

	
	HG/T 6435-2025
	工业碱式硫酸锰
	本文件规定了工业碱式硫酸锰的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于工业碱式硫酸锰
	

	
	HG/T 6436-2025
	锂离子电池用磷酸
	本文件规定了锂离子电池用磷酸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于锂离子电池用磷酸
	

	
	HG/T 6439-2025
	超细磷酸铁
	本文件规定了超细磷酸铁的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于超细磷酸铁
	

	
	HG/T 6440-2025
	电池用磷酸二氢钠
	本文件规定了电池用磷酸二氢钠的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件以及包装、运输、贮存

本文件适用于电池用磷酸二氢钠
	

	
	HG/T 6441-2025
	电池用磷酸锰铁
	本文件规定了电池用磷酸锰铁的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于电池用磷酸锰铁
	

	
	HG/T 6442-2025
	电池用氧化锌
	本文件规定了电池用氧化锌的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于电池用氧化锌
	

	
	HG/T 6443-2025
	高纯硼酸
	本文件规定了高纯硼酸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存

本文件适用于高纯硼酸
	

	
	HG/T 6444-2025
	工业氢氧化锰
	本文件规定了工业氢氧化锰的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于工业氢氧化锰
	

	
	HG/T 6445-2025
	电热管用高纯氧化镁
	本文件规定了电热管用高纯氧化镁的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于电热管用高纯氧化镁
	

	
	HG/T 6446-2025
	废水及飞灰处理用二甲基二硫代氨基甲酸钠
	本文件规定了二甲基二硫代氨基甲酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于废水及飞灰处理用二甲基二硫代氨基甲酸钠
	

	
	HG/T 6447-2025
	水处理剂 煤气化灰水阻垢分散剂
	本文件规定了煤气化灰水阻垢分散剂产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于煤气化灰水阻垢分散剂
	

	
	HG/T 6448-2025
	水处理剂 有机复合硫酸铝
	本文件规定了水处理剂有机复合硫酸铝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于由聚二甲基二烯丙基氯化铵与硫酸铝复合而成的有机复合硫酸铝
	

	
	HG/T 6449-2025
	烯丙醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚
	本文件规定了烯丙醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚的产结构通式及命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以烯丙醇为起始剂，在催化剂作用下，经环氧乙烷、环氧丙烷开环加成制得的产品，广泛用于聚氨酯匀泡剂、纺织助剂、消泡剂、乳化剂等行业
	

	
	HG/T 2773-2025
	二氧化锆
	本文件规定了二氧化锆的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于化学法二氧化锆
	HG/T 2773-2012

	
	HG/T 2772-2025
	工业八水合二氯氧化锆（氯氧化锆）
	本文件规定了工业八水合二氯氧化锆（氯氧化锆）的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件以及包装、运输、贮存

本文件适用于工业八水合二氯氧化锆（氯氧化锆）
	HG/T 2772-2012

	
	HG/T 4532-2025
	化妆品用氧化锌
	本文件规定了化妆品用氧化锌的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于化妆品用氧化锌
	HG/T 4532-2013

	
	HG/T 2517-2025
	工业磷酸三钠
	本文件规定了工业磷酸三钠的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件以及包装、运输、贮存

本文件适用于工业磷酸三钠
	HG/T 2517-2009

	
	HG/T 4518-2025
	工业铝酸钠
	本文件规定了工业铝酸钠的分类、编码、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于工业铝酸钠
	HG/T 4518-2013

	
	HG/T 2775-2025
	工业三氧化二铬
	本文件规定了工业三氧化二铬的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于工业三氧化二铬
	HG/T 2775-2010

	
	HG/T 2776-2025
	工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙
	本文件规定了工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件以及包装、运输、贮存

本文件适用于以石灰石为原料，沉淀法生产微细沉淀碳酸钙及对微细沉淀碳酸钙采用活性剂进行表面处理、特殊加工而成的工业微细活性沉淀碳酸钙
	HG/T 2776-2010

	
	HG/T 2967-2025
	工业无水亚硫酸钠
	本文件规定了工业无水亚硫酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存

本文件适用于工业无水亚硫酸钠
	HG/T 2967-2010

	
	HG/T 2836-2025
	软磁铁氧体用碳酸锰
	本文件规定了软磁铁氧体用碳酸锰的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件以及包装、运输、贮存

本文件适用于软磁铁氧体用碳酸锰
	HG/T 2836-2011

	
	HG/T 3688-2025
	高品质片状氢氧化钾
	本文件规定了高品质片状氢氧化钾的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输和贮存

本文件适用于精制氯化钾经离子膜法电解所得的高品质片状氢氧化钾
	HG/T 3688-2010

	
	HG/T 6456-2025
	二甲基二氯硅烷水解物及其精馏产品中硅氢的测定 反应气相色谱法
	本文件描述了使用反应气相色谱法测定二甲基二氯硅烷水解物及其精馏产品中硅氢含量的方法

本文件适用于二甲基二氯硅烷水解物、二甲基硅氧烷混合环体、α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷线性体中硅氢含量的测定，适用于检测SiH含量≥1mg/kg的样品
	

	
	HG/T 6457-2025
	化学试剂 四氯乙烯
	本文件规定了化学试剂四氯乙烯的性状、技术要求、试验方法、检验规则、包装及标志

本文件适用于化学试剂四氯乙烯的检验
	

	
	HG/T 6458-2025
	化学试剂 无水四硼酸锂
	本文件规定了化学试剂无水四硼酸锂的性状、技术要求、试验方法、检验规则、包装及标志

本文件适用于化学试剂无水四硼酸锂的检验
	

	
	HG/T 4581-2025
	仪器分析用试剂 甲醇
	本文件规定了仪器分析用试剂甲醇的性状、技术要求、试验方法、检验规则、包装及标志

本文件适用于仪器分析用试剂甲醇的检验
	HG/T 4581-2013

	
	HG/T 4582-2025
	仪器分析用试剂 乙腈
	本文件规定了仪器分析用试剂乙腈的性状、技术要求、试验方法、检验规则、包装及标志

本文件适用于仪器分析用试剂乙腈的检验
	HG/T 4582-2013

	
	HG/T 3507-2025
	木质素磺酸钠分散剂
	本文件规定了木质素磺酸钠分散剂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于由木浆造纸废液为主要原料制得的木质素磺酸钠分散剂，主要用作染料工业的分散剂和填充剂
	HG/T 3507-2008

	
	HG/T 6459-2025
	水泥厂用选择性催化还原（SCR）脱硝催化剂反应性能试验方法
	本文件描述了水泥厂用选择性催化还原（SCR）脱硝催化剂反应性能的试验方法

本文件适用于水泥厂烟气脱硝用蜂窝式催化剂和平板式催化剂（含新鲜催化剂、使用过的催化剂和再生催化剂）的脱硝效率、氨逃逸、活性、压力降以及二氧化硫/三氧化硫转化率的试验
	

	
	HG/T 4678-2025
	费托合成铁系催化剂化学成分分析方法
	本文件描述了费托合成铁系催化剂化学成分分析方法

本文件适用于费托合成铁系催化剂中铁、铜、锰、硅、钾、铬、钴、锆、钠、硼、磷、硫质量分数的测定
	HG/T 4678-2014

	
	HG/T 4676-2025
	费托合成铁系催化剂物理性能试验方法
	本文件描述了费托合成铁系催化剂物理性能的试验方法

本文件适用于费托合成铁系催化剂的比表面积、孔体积、平均孔直径、磨损率、堆积密度、粒度、骨架密度以及颗粒密度的测定
	HG/T 4676-2014

	
	HG/T 6461-2025
	工业溴化钙
	本文件规定了工业溴化钙的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件以及包装、运输、贮存

本文件适用于工业溴化钙
	

	
	HG/T 6462-2025
	工业溴化锌
	本文件规定了工业溴化锌的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件以及包装、运输、贮存

本文件适用于由氢溴酸与氧化锌反应制得的工业溴化锌
	

	
	HG/T 6463-2025
	工业硫酸钾
	本文件规定了工业硫酸钾的分类、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存

本文件适用于工业硫酸钾
	

	
	HG/T 4975-2025
	C.I.溶剂红179
	本文件规定了C.I.溶剂红179产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存

本文件适用于C.I.溶剂红179的产品质量控制
	HG/T 4975-2016

	
	HG/T 4414-2025
	C.I.酸性蓝25（酸性蓝F-2AL）
	本文件规定了C.I.酸性蓝25（酸性蓝F-2AL）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存

本文件适用于C.I.酸性蓝25（酸性蓝F-2AL）的产品质量控制
	HG/T 4414-2012

	
	HG/T 6464-2025
	纺织染整助剂 还原染料白地防沾色剂 防沾色效果的测定
	本文件描述了纺织染整助剂中还原染料白地防沾色剂防沾色效果的测定方法

本文件适用于纺织染整助剂中还原染料白地防沾色剂防沾色效果的测定
	

	
	HG/T 2232-2025
	塑料 阻燃聚苯醚专用料
	本文件规定了阻燃聚苯醚专用料的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输、贮存等

本文件适用于以聚苯醚树脂（PPE或PPO）为基材，加入阻燃剂与或聚苯乙烯（PS）、聚酰胺（PA）等通过熔融共混制得的阻燃聚苯醚专用料
	HG/T 2232-1991

	
	HG/T 6460-2025
	全氟磺酸离子交换树脂
	本文件规定了全氟磺酸离子交换树脂的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于全氟磺酸离子交换树脂的生产、流通、贸易等活动
	

	
	HG/T 3243-2025
	硫化橡胶拉伸应力松弛仪
	本文件规定了硫化橡胶拉伸应力松弛仪的原理、结构、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随机文件

本文件适用于常温和高温下测定硫化橡胶拉伸应力松弛性能的拉伸应力松弛仪
	HG/T 3243-2005

	
	HG/T 6432-2025
	橡胶塑料机械用油温控制系统
	本文件规定了橡胶塑料机械用油温控制系统的术语和定义、产品分类、型号及参数、要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于介质为液相有机热载体的橡胶塑料机械用油温控制系统
	

	
	HG/T 5051-2025
	低压注塑封装用热熔胶粘剂
	本文件规定了低压注塑封装用热熔胶粘剂的命名和分类，技术要求，检验规则以及包装、标志、运输和贮存的要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于传感器、连接器、线束、线路板以及其他电子产品包封用的低压注塑封装用聚酰胺热熔胶粘剂
	HG/T 5051-2016

	
	HG/T 2014-2025
	钢丝绳牵引阻燃输送带
	本文件规定了钢丝绳牵引阻燃输送带的结构和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输

本文件适用于钢丝绳牵引阻燃输送带
	HG/T 2014-2015

	石化行业

	
	SH/T 3010-2025
	石油化工设备和管道绝热工程设计规范
	本文件规定了石油化工设备和管道绝热材料的选用、绝热计算、绝热结构的设计要求

本文件适用于石油化工设备和管道绝热工程的设计

本文件不适用于设备和管道的内绝热衬里设计及有特殊要求的设备和管道绝热工程的设计
	SH/T 3010-2013

	
	SH/T 3081-2025
	石油化工仪表接地设计规范
	本文件规定了石油化工仪表的接地功能分类与接地方法、接地系统结构、接地连接、接地电阻及接地连接电阻的设计原则和技术要求

本文件适用于石油化工和以煤为原料制取油品及化工产品的企业新建、扩建和改建工程中仪表及控制系统接地的工程设计
	SH/T 3081-2019

	
	SH/T 3092-2025
	石油化工分散控制系统设计规范
	本文件规定了石油化工分散控制系统工程设计的原则和要求

本文件适用于石油化工及以煤为原料制取燃油和化工产品的企业新建、扩建和改建工程分散控制系统的工程设计
	SH/T 3092-2013

	
	SH/T 3132-2025
	石油化工水池结构设计规范
	本文件规定了水池结构设计的基本规定、作用和作用组合、结构计算、混凝土水池裂缝控制验算、抗浮稳定设计、膜结构水池、材料和构造要求等

本文件适用于石油化工、煤化工工程中池类结构的设计
	SH/T 3132-2013

	
	SH/T 3421-2025
	石油化工金属波纹管膨胀节设置和选用规范
	本文件规定了管道用金属波纹管膨胀节的设置、选用和安装要求

本文件适用于石油化工管道用金属波纹管膨胀节的设置、选用和安装
	SH/T 3421-2009

	
	SH/T 3516-2025
	石油化工轴流式压缩机组施工及验收规范
	本文件规定了石油化工轴流式压缩机安装、齿轮箱安装、烟气轮机安装、电动/发电机安装、汽轮机安装、附属设备及管道安装、机组试运转等内容的施工及验收要求

本文件适用于石油化工、煤化工和天然气化工新建、扩建、改造工程中以烟气轮机、电动/发电机或汽轮机中一种或多种型式驱动的轴流式压缩机组的施工及验收
	SH/T 3516-2012

	
	SH/T 3244-2025
	覆土式液化烃储存设施技术标准
	本文件规定了覆土式液化烃储存设施的基本规定、平面布置、工艺管道与自控设计、储罐设计、地基基础与覆土设计、公用工程、消防设计、安全和环境保护、储罐制造、施工与验收、运行与维护、储罐的定期检验等技术要求

本文件适用于石油化工企业、煤化工企业、液化烃储存库中全压力或半冷冻覆土式液化烃储存设施的新建、扩建和改建工程
	

	
	SH/T 3245-2025
	石油化工报警管理系统设计规范
	本文件规定了石油化工报警管理系统工程设计的原则和要求

本文件适用于石油化工和以煤为原料制取燃料及化工产品工厂的新建、扩建和改建工程的报警管理系统的工程设计
	

	黑色冶金行业

	
	YB/T 036.12-2025
	冶金设备制造通用技术条件 第12部分：堆焊
	本文件规定了堆焊的术语和定义、堆焊方法及堆焊材料的选择、堆焊工艺、堆焊层及堆焊件的质量、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存要求以及职业健康、安全和环保要求

本文件适用于冶金设备及其备件的制造、修复中对有耐磨、耐蚀及耐冲击要求的工件表面的堆焊
	YB/T 036.12-1992

	
	YB/T 036.13-2025
	冶金设备制造通用技术条件 第13部分：热喷涂
	本文件规定了在冶金设备零件、部件或产品等基体上采用热喷涂制备涂层的工艺准备、预处理、喷涂、喷涂后处理、验收等要求

本文件适用于采用热喷涂工艺对冶金设备零件、部件与产品表面的预保护、功能化及修复
	YB/T 036.13-1992

	
	YB/T 036.17-2025
	冶金设备制造通用技术条件 第17部分：切削加工件
	本文件规定了切削加工件的通用技术要求

本文件适用于冶金设备及其备件的制造、再制造中的切削加工件
	YB/T 036.17-1992

	
	YB/T 036.18-2025
	冶金设备制造通用技术条件 第18部分：装配
	本文件规定了冶金设备的装配、检验、解体拆卸的通用技术要求

本文件适用于冶金设备的装配、预组装及解体拆卸
	YB/T 036.18-1992

	
	YB/T 4250-2025
	冶金用全氢罩式退火炉
	本文件界定了冶金用全氢罩式退火炉的术语和定义，规定了罩式炉的分类、标记、技术要求、性能要求、成套要求、检验项目与方法、标志、包装、运输、贮存、安装与维护等内容

本文件适用于冶金行业，以电阻加热、燃气燃烧为热源，以氢气作为保护气氛，对冷轧碳钢板带、不锈钢冷轧热轧板带、合金板带，线材、管材及部分有色金属材料等进行退火的罩式炉，其他行业可参考执行
	YB/T 4250-2011

	
	YB/T 4071-2025
	高炉风口
	本文件规定了高炉风口的结构形式、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书

本文件适用于炼铁高炉用铜制水冷高炉风口，与本风口外侧接触的中间风口亦可参照执行
	YB/T 4071-1991

	
	YB/T 4141-2025
	连铸圆坯结晶器铜管 技术条件
	本文件界定了连铸坯、结晶器铜管的术语和定义，规定了圆坯连铸机结晶器铜管的结构型式、规格尺寸、标记规则、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和质量证明书

本文件适用于连铸机（不包括水平连铸机）用圆坯管式结晶器铜管，其他类似连铸结晶器铜管亦可参照使用
	YB/T 4141-2005

	
	YB/T 6451-2025
	转炉挡渣滑动水口装置
	本文件界定了转炉挡渣滑动水口装置的术语和定义，描述了转炉挡渣滑动水口装置的结构型式，规定了型号编制规则、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于转炉挡渣滑动水口装置（不含滑板砖）的整机制造
	

	
	YB/T 5036-2025
	磷铁
	本文件规定了磷铁的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储运和质量证明书

本文件适用于炼钢及铸造行业中作为磷元素添加剂的磷铁
	YB/T 5036-2012

	
	YB/T 4393.3-2025
	铝铁、铝锰铁及硅铝锰铁分析方法 第3部分：铝、硅、锰、磷、铜含量测定 波长色散X射线荧光光谱法（玻璃熔片法）
	本文件规定了采用波长色散X射线荧光光谱熔铸玻璃片法（XRF）测定Al、Si、Mn、P和Cu含量

本文件适用于铝铁、铝锰铁及硅铝锰铁中Al、Si、Mn、P和Cu含量的测定
	

	
	YB/T 6027.6-2025
	锰铁、锰硅合金及金属锰分析方法 第6部分：锰、硅、磷、碳、硫有效组分含量的测定 等价熔融浇铸X射线荧光光谱法和火花源原子发射光谱法
	本文件规定了等价熔融浇铸X射线荧光光谱法和火花放电原子发射光谱法测定锰铁、锰硅合金和金属锰中锰、硅、磷、碳、和硫的有效组分含量

本文件适用于锰铁、锰硅合金和金属锰中锰、硅、磷、碳和硫的有效组分含量的测定
	

	
	YB/T 6027.7-2025
	锰铁、锰硅合金和金属锰 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	本文件规定了采用火焰原子吸收光谱法测定镍含量

本文件适用于锰铁、锰硅合金、金属锰中镍含量的测定
	

	
	YB/T 4248-2025
	五氧化二钒 四氧化二钒含量的测定 差减法
	本文件规定了采用差减法测定五氧化二钒中四氧化二钒的含量

本文件适用于五氧化二钒中四氧化二钒含量的测定
	YB/T 4248-2011

	
	YB/T 4200-2025
	五氧化二钒 硅、铁、磷、硫、砷、铝、铬、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	本文件规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定五氧化二钒中硅、铁、磷、硫、砷、铝、铬、钛含量的方法

本文件适用于五氧化二钒中硅、铁、磷、硫、砷、铝、铬、钛含量的测定
	YB/T 4200-2009

	
	YB/T 6401-2025
	石墨纤维毡
	本文件规定了石墨纤维毡的使用环境、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书

本文件适用于保温隔热的石墨纤维毡
	

	
	YB/T 6402-2025
	高炉炭块抗热震性能试验方法
	本文件规定了高炉炭块抗热震性能试验方法的术语和定义、原理、仪器和材料、试样、试验步骤、结果表示和试验报告

本文件适用于高炉炭块热震性能的测定
	

	
	YB/T 5075-2025
	煤焦油
	本文件规定了煤焦油的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和质量证明书

本文件适用于高温炼焦时从煤气中冷凝所得所得的，作为原料深加工制取萘、洗油、蒽油或生产炭黑等用途的高温煤焦油或从中低温热解时从煤气中冷凝所得的中低温煤焦油
	YB/T 5075-2010

	
	YB/T 6403-2025
	冶金焦炭平均粒度测定方法
	本文件规定了冶金焦炭平均粒度测定方法，包括试样的采取与制备、仪器设备、检测步骤、检测计算、允许差、试验报告等内容

本文件适用于高炉用冶金焦炭平均粒度的测定
	

	
	YB/T 6404-2025
	煤焦油 钾和钠含量的测定 原子吸收分光光度法
	本文件规定了火焰原子吸收法测定煤焦油中钾、钠含量的方法

本文件适用于煤焦油中钾、钠含量的测定
	

	
	YB/T 6423-2025
	纺织品中石墨烯相关二维材料的迁移试验方法
	本文件描述了石墨烯相关二维材料改性的纺织品、纺织纤维和纱线中石墨烯相关二维材料的迁移试验的方法概要、测试步骤、迁移量计算和测试报告

本文件适用于服装用、呼吸防护用纺织品、纺织纤维和纱线中石墨烯相关二维材料的迁移试验，其他类型的纺织品也可参考执行
	

	
	YB/T 6409-2025
	高硅不锈钢焊丝
	本文件规定了高硅不锈钢焊丝的术语和定义、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等

本文件适用于制造在高温浓硫酸环境下工作的设备的硅元素含量大于4%（质量分数），室温金相组织为稳定的奥氏体基体的高硅不锈钢焊丝
	

	
	YB/T 6410-2025
	金刚线母线用高碳钢盘条
	本文件规定了金刚线母线用高碳钢盘条的牌号表示方法、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书

本文件适用于制造金刚线母线钢丝用的公称直径为5.0mm～5.5mm的盘条
	

	
	YB/T 6411-2025
	线缆用超低碳钢热轧盘条
	本文件规定了线缆用超低碳钢热轧盘条术语和定义、牌号表示方法、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书

本文件适用于公称直径为5mm～20mm的线缆用超低碳钢热轧盘条
	

	
	YB/T 6412-2025
	海洋工程系泊钢丝绳用热轧盘条
	本文件规定了海洋工程系泊钢丝绳用热轧盘条的牌号表示方法、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装标志和质量证明书等内容

本文件适用于制造海洋工程系泊钢丝绳用公称直径5.5mm～14.0mm的热轧盘条
	

	
	YB/T 6413-2025
	预应力螺旋肋钢丝用热轧盘条
	本文件规定了预应力螺旋肋钢丝用热轧盘条的牌号、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书

本文件适用于制造预应力螺旋肋钢丝用的公称直径为5.5mm～16.0mm的热轧盘条
	

	
	YB/T 6396-2025
	钢板轮廓在线检测系统技术要求
	本文件规定了钢铁企业钢板轮廓在线检测系统的系统架构、检测原理、基本要求、数据要求、系统性能要求、系统功能要求

本文件适用于钢铁企业热轧产线钢板轮廓在线检测系统的设计和开发
	

	
	YB/T 6419-2025
	低合金高强度冷轧钢板及钢带
	本文件规定了低合金高强度冷轧钢板及钢带的分类及代号、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书

本文件适用于挂车护栏、工业链条和焊管等厚度不大于4.0mm的低合金高强度冷轧宽钢带及剪切钢板、纵切钢带
	

	
	YB/T 6420-2025
	城市单轨交通系统轨道用耐候钢板
	本文件规定了城市单轨交通系统轨道用耐候钢板的牌号表示方法、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书

本文件适用于厚度不大于100mm的城市单轨交通系统轨道的道岔、轨道梁用耐候钢板
	

	
	YB/T 6421-2025
	电动汽车驱动电机用冷轧无底层取向电工钢带（片）
	本文件规定了电动汽车驱动电机用冷轧无底层取向电工钢带（片）的符号与牌号、订货内容、一般要求、技术要求、检验和试验、复验与判定规则、包装、标志及质量证明书

本文件适用于制造电动汽车驱动电机定子用公称厚度为0.20mm、0.23mm、0.27mm的冷轧无硅酸镁底层取向电工钢带（片），应用于其他领域的冷轧无硅酸镁底层取向电工钢带（片）也可参考使用
	

	
	YB/T 6422-2025
	光伏支架用连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带
	本文件规定了光伏支架用连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带的牌号表示方法及分类和代号、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、质量证明书及运输与储存

本文件适用于制造光伏支架的厚度为0.50mm～6.0mm、宽度不小于600mm的钢板及钢带
	

	
	YB/T 6406-2025
	硅石 总碳含量的测定 高频感应燃烧红外吸收法
	本文件规定了硅石中总碳含量测定方法的原理、试剂与材料、仪器与设备、取样与制样、分析步骤、分析结果的表示、精密度、试验报告

本文件适用于硅石总碳含量的测定
	

	
	YB/T 6407-2025
	尖晶石中MgAl2O4、MgO和Al2O3相含量的测定 X-射线衍射法
	本文件规定了采用X-射线衍射法（XRD）测定尖晶石中MgAl2O4、MgO和α-Al2O3相含量的方法

本文件适用于立方相工业镁铝尖晶石中立方相MgAl2O4、立方相MgO、菱方相α-Al2O3相含量的测定
	

	
	YB/T 6408-2025
	连铸保护渣铺展性试验方法
	本文件规定了连铸保护渣铺展性试验方法的仪器和设备、试样、试验步骤、结果计算及表示、允许差和试验报告

本文件适用于连铸保护渣铺展性的测定
	

	
	YB/T 4216-2025
	烧结刚玉
	本文件规定了烧结刚玉的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书

本文件适用于工业氧化铝为主要原料，经高温煅烧而成的烧结刚玉
	YB/T 4216-2010

	
	YB/T 105-2025
	冶金石灰物理检验方法
	本文件规定了炼钢用石灰活性度、烧结用石灰反应性和冶金石灰粒度组成的术语和定义、方法原理、试验步骤及结果的计算等

本文件适用于炼钢用石灰活性度、烧结用石灰反应性的测定和冶金石灰粒度组成的测定
	YB/T 105-2014

	
	YB/T 6398-2025
	耐蚀合金小口径焊接盘管
	本文件规定了耐蚀合金小口径焊接盘管的分类、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等

本文件适用于在油气井下腐蚀性介质中使用的公称外径不大于38mm的耐蚀合金小口径冷拔焊接盘管
	

	
	YB/T 6399-2025
	紧固件用高温合金
	本文件规定了紧固件用高温合金丝材、盘条及棒材的分类、代号、订货内容、制造方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书

本文件适用于制造紧固件用公称直径不大于8mm高温合金圆丝材，公称尺寸（直径、边长或对边距离）6mm～30mm高温合金圆、方及六角盘条，以及公称直径8mm～45mm高温合金圆棒材、公称边长8mm～30mm高温合金方棒材、公称对边距离8mm～36mm高温合金六角棒材
	

	
	YB/T 6400-2025
	塔式光热熔盐吸热器用耐蚀合金管
	本文件规定了塔式光热熔盐吸热器用耐蚀合金管的分类、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书

本文件适用于塔式光热熔盐吸热器用公称外径φ6mm～φ76mm的耐蚀合金无缝管及焊管
	

	
	YB/T 6393-2025
	转炉生产智能控制系统技术要求
	本文件规定了转炉生产智能控制系统的总则、设备要求，以及数据层、模型层、智能控制层、人机交互等技术要求

本文件适用于钢铁企业转炉生产工序智能控制系统的设计和开发
	

	
	YB/T 6394-2025
	钢包精炼（LF）智能控制系统技术要求
	本文件规定了钢包精炼（LF）智能控制系统的总则、设备要求，以及数据层、智能控制层、人机交互等技术要求

本文件适用于钢铁企业钢包精炼（LF）工序智能控制系统的设计和开发
	

	
	YB/T 6395-2025
	热轧生产智能管控技术要求
	本文件规定了钢铁行业热轧生产智能管控的总则、基础层要求、数据层要求以及应用层要求

本文件适用于钢铁企业热轧产线智能管控系统的研发和设计
	

	
	YB/T 6392-2025
	风电齿轮用连铸圆坯
	本文件规定了风电齿轮用连铸圆坯的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等

本文件适用于公称直径为250mm～800mm的风电齿轮用连铸圆坯
	

	
	YB/T 4364-2025
	锚杆用热轧带肋钢筋
	本文件规定了锚杆用热轧带肋钢筋的分类及牌号、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书

本文件适用于煤矿及其他矿山巷道、隧道、水利、山体等岩土支护工程用锚杆金属杆体的热轧带肋钢筋
	YB/T 4364-2014

	
	YB/T 6414-2025
	螺纹环眼压制吊具
	本文件规定了螺纹环眼压制吊具的术语和定义、分类和标记、订货内容、要求、试验方法、检验规则、选用、使用、检查和报废、标志、包装、贮存、运输和质量证明书等

本文件适用于用公称直径为6mm～26mm、钢丝绳级别不大于1960级的钢丝绳压制的环眼，钢接头具有外螺纹的混凝土预制构件吊装用吊具，其它构件吊装用螺纹环眼吊具也可参照执行
	

	
	YB/T 6417-2025
	再生钢铁原料标识及分类
	本文件规定了再生钢铁原料标识及分类的代码说明、类别与代码、密闭容器及标签、铸铁及标签、夹杂物及标签、图片质量要求、典型图片标识等内容

本文件适用于在再生钢铁原料智能判级系统中图片的数据标注标识与分类
	

	
	YB/T 6397-2025
	激光熔覆表面强化挤压钢芯棒
	本文件规定了激光熔覆表面强化挤压钢芯棒的订货内容、制造方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、质量证明书、运输和贮存

本文件适用于经过激光熔覆表面强化而成的挤压芯棒，产品主要用于挤压法生产无缝钢管
	

	
	YB/T 4198-2025
	钢包用耐火砖形状尺寸
	本文件规定了钢包工作衬用耐火砖的术语和定义、分类、砖号、尺寸、尺寸规格及尺寸特征、识别码

本文件适用于钢包包壁工作衬和包底工作衬用耐火砖
	YB/T 4198-2009

	
	YB/T 4447-2025
	干熄焦装置用耐火制品
	本文件规定了干熄焦装置用耐火制品的术语和定义、分类和牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书

本文件适用于干熄焦装置用黏土砖、莫来石砖、莫来石-刚玉砖、红柱石砖、莫来石-碳化硅砖、复合碳化硅砖、氮化硅结合碳化硅砖和和氮化物结合碳化硅砖等耐火制品
	YB/T 4447-2014

	
	YB/T 4075-2025
	锆质定径水口
	本文件规定了锆质定径水口的术语和定义、分类、牌号、规格、形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书

本文件适用于连铸中间包用锆质定径水口
	YB/T 4075-2013

	
	YB/T 159.5-2025
	钛精矿（岩矿） 硫含量的测定 燃烧碘量法和红外线吸收法
	本文件规定了燃烧碘量法和红外线吸收法测定硫含量

本文件适用于钛精矿（岩矿）中硫含量的测定
	YB/T 159.5-2015

	
	YB/T 6415-2025
	高炉瓦斯灰显微组分分类方法
	本文件规定了高炉瓦斯灰显微组分的分类、名称和代号

本文件适用于高炉瓦斯灰中喷吹煤、焦炭、铁矿石原料颗粒的鉴别分类，可用于高炉燃料（喷吹煤、焦炭）和原料（烧结矿、球团矿和块矿）质量和利用效率评价等方面的生产和科研工作
	

	
	YB/T 6416-2025
	铁矿石公斤级高温荷重还原软熔滴落性能及初渣激冷试验方法
	本文件规定了铁矿石公斤级高温荷重还原软熔滴落性能及初渣激冷试验方法的试验仪器设备、试验条件、试样制备、试验步骤、试验结果计算和试验报告

本文件适用于含铁炉料包括烧结矿、球团矿、天然块矿及其综合炉料的高温荷重还原软熔滴落性能的评定和初渣（制备）激冷试验
	

	有色金属行业

	
	YS/T 1826-2025
	高纯铜蒸发料
	本文件规定了高纯铜蒸发料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于半导体行业用的高纯铜蒸发料，其他用途的高纯铜蒸发料也可参考使用
	

	
	YS/T 1827-2025
	镍中间合金
	本文件规定了镍中间合金的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于高温合金和特种不锈钢用的镍中间合金
	

	
	YS/T 1831-2025
	复合氧化铜粉中铜、氧化亚铜和氧化铜含量的测定 高锰酸钾滴定法和差减法
	本文件描述了高锰酸钾滴定法测定复合氧化铜粉中铜和氧化亚铜含量，并差减计算氧化铜含量的方法

本文件适用于复合氧化铜粉（即复合铜基材料、有机硅甲基、苯基单体合成用铜基催化材料）中三组分（即：铜－氧化亚铜－氧化铜，又称Cu-Cu2O-CuO）含量的测定
	

	
	YS/T 1832-2025
	选矿药剂 苯甲羟肟酸
	本文件规定了选矿药剂苯甲羟肟酸的分类和牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于以盐酸羟胺或硫酸羟胺与苯甲酸甲酯为原料合成的浮选药剂苯甲羟肟酸，主要用于白钨矿、锡石、金红石、稀土矿、钛铁矿等氧化矿的捕收剂
	

	
	YS/T 1833-2025
	选矿药剂 巯基乙酸异辛酯
	本文件规定了选矿药剂巯基乙酸异辛酯的分类和牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于以巯基乙酸与异辛醇为原料合成的巯基乙酸异辛酯，该产品主要用作于有色硫化铜矿、硫化锌矿等矿石浮选的捕收剂
	

	
	YS/T 706-2025
	铜基包覆复合粉
	本文件规定了铜基包覆复合粉的产品分类及牌号表示、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于采用化学浸镀、烧结扩散的方法在铁粉颗粒外包覆铜及铜合金材料的复合粉末，主要用于金刚石工具、含油轴承、粉末冶金结构件、刹车片、电碳制品等制造领域
	YS/T 706-2009

	
	YS/T 990.9-2025
	冰铜化学分析方法 第9部分：总铁和四氧化三铁含量的测定
	本文件描述了冰铜中总铁和四氧化三铁含量的测定方法

本文件适用于冰铜中总铁和四氧化三铁含量的测定

本文件不适用于含单质铁、单质钴、单质镍等磁性物质含量大于0.10%的冰铜样品中四氧化三铁的测定
	YS/T 990.9-2014

	
	YS/T 928.4-2025
	镍钴锰三元前驱体化学分析方法 第4部分：铁、钙、镁、铜、锌、硅、铝、钠、铅和硫含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	本文件描述了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定镍钴锰三元前驱体中铁、钙、镁、铜、锌、硅、铝、钠、铅和硫含量的方法

本文件适用于镍钴锰三元前驱体中铁、钙、镁、铜、锌、硅、铝、钠、铅和硫含量的测定
	YS/T 928.4-2013

	
	YS/T 927-2025
	三氧化二铋
	本文件规定了三氧化二铋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于以金属铋为原料经湿法或火法生产的三氧化二铋，主要用于颜料、涂料、催化剂、橡胶配合剂、医药、玻璃配合剂、陶瓷电容、压电陶瓷、压敏电阻、无机合成等领域
	YS/T 927-2013

	
	YS/T 1115.1-2025
	铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第1部分：铜含量的测定 碘量法
	本文件描述了碘量法测定铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中铜含量的方法

本文件适用于铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中铜含量的测定
	YS/T 1115.1-2016

	
	YS/T 1115.2-2025
	铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第2部分：铅和锌含量的测定 Na2EDTA滴定法
	本文件描述了Na2EDTA滴定法测定铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中铅、锌含量的方法

本文件适用于铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中铅、锌含量的测定
	YS/T 1115.2-2016

	
	YS/T 1115.3-2025
	铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第3部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、锰、镁和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	本文件描述了火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中铜、铅、锌、镍、钴、镉、锰、镁和银含量的方法

本文件适用于铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中铜、铅、锌、镍、钴、镉、锰、镁和银含量的测定
	YS/T 1115.3-2016、YS/T 1115.4-2016、YS/T 1115.5-2016、YS/T 1115.6-2016、YS/T 1115.7-2016、YS/T 1115.8-2016

	
	YS/T 1115.4-2025
	铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第4部分：硫含量的测定 高频红外吸收法、燃烧中和滴定法和硫酸钡重量法
	本文件描述了高频红外吸收法、燃烧中和滴定法和硫酸钡重量法测定铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中硫含量的方法

本文件适用于铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中硫含量的测定
	YS/T 1115.9-2016

	
	YS/T 1115.5-2025
	铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第5部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法
	本文件描述了钼蓝分光光度法测定铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中磷含量的方法

本文件适用于铜、铅、锌原矿（包括铜钼多金属矿）和尾矿中磷含量的测定
	YS/T 1115.10-2016

	
	YS/T 1115.6-2025
	铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第6部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰、砷和钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	本文件描述了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌原矿和尾矿（包括铜钼多金属矿）中铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰、砷、钼含量的方法

本文件适用于铜、铅、锌原矿和尾矿（包括铜钼多金属矿）中铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰、砷、钼含量的测定
	YS/T 1115.12-2016、YS/T 952-2014

	
	YS/T 448-2025
	铜及铜合金铸造和加工制品组织检验方法
	本文件描述了铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织和显微组织的试样制备、浸蚀剂、浸蚀方法、组织检验及试验报告

本文件适用于用肉眼、放大镜或体视显微镜检验铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织和利用金相显微镜检验铜及铜合金的显微组织
	YS/T 448-2002、YS/T 449-2002

	
	YS/T 757-2025
	铜米粒
	本文件规定了铜米粒的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于废旧电线电缆，经拆解、粉碎、分离加工而成的铜米粒
	YS/T 757-2011

	
	YS/T 118.12-2025
	重有色冶金炉窑热平衡测定和计算方法（塔式锌精馏炉）
	本文件规定了塔式锌精馏炉的热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目和方法、物料平衡、热平衡及热效率计算、主要能耗指标和热平衡测定结果分析与改进建议

本文件适用于塔式锌精馏炉热平衡测定和计算
	YS/T 118.12-1992

	
	YS/T 118.13-2025
	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法（铅锌密闭鼓风炉）
	本文件规定了铅锌密闭鼓风炉的热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡计算、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进建议

本文件适用于铅锌密闭鼓风炉的热平衡测定和计算
	YS/T 118.13-1992

	
	YS/T 118.6-2025
	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法（烟化炉）
	本文件规定了烟化炉热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进建议

本文件适用于烟化炉的热平衡测定和计算
	YS/T 118.6-1992

	
	YS/T 957-2025
	氯铑酸铵
	本文件规定了氯铑酸铵的产品标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于化工行业、电镀行业、冶金行业中间体及合成其他铑化合物和催化剂用的氯铑酸铵
	YS/T 957-2014

	
	YS/T 937-2025
	镍铂靶材
	本文件规定了镍铂靶材的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于制备半导体薄膜用的各类镍铂靶材产品
	YS/T 937-2013

	
	YS/T 941-2025
	三碘化铑
	本文件规定了三碘化铑的产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于化工行业用均相催化剂三碘化铑
	YS/T 941-2013

	
	YS/T 932-2025
	硝酸铂
	本文件规定了硝酸铂的产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于精细化工和汽车尾气催化转换器负载铂涂层用硝酸铂
	YS/T 932-2013

	
	YS/T 594-2025
	硝酸铑
	本文件规定了硝酸铑的产品标记、技术要求、试验方法、试验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于催化剂和汽车尾气催化转换器负载铑涂层用硝酸铑
	YS/T 594-2016

	
	YS/T 933-2025
	辛酸铑
	本文件规定了辛酸铑的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于医药化工行业用的辛酸铑
	YS/T 933-2013

	
	YS/T 755-2025
	亚硝酰基硝酸钌
	本文件规定了亚硝酰基硝酸钌的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于电子材料、表面活性剂及医药行业用的亚硝酰基硝酸钌
	YS/T 755-2011

	
	YS/T 790-2025
	铱管
	本文件规定了铱管的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于耐火纤维行业、高温晶体生长领域的无缝铱管
	YS/T 790-2012

	
	YS/T 1004-2025
	熔融态铝及铝合金
	本文件规定了熔融态铝及铝合金的产品分类、技术要求、试验方法、过程控制、检验规则、标志、包装、运输及随行文件和订货单内容

本文件适用于以电解法或重熔法生产的熔融态铝及铝合金
	YS/T 1004-2014

	
	YS/T 699-2025
	铝电解用石墨化阴极炭块
	本文件规定了铝电解用石墨化阴极炭块的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于砌筑铝电解槽用的石墨化阴极炭块
	YS/T 699-2018

	
	YS/T 63.28-2025
	铝用炭素材料检测方法 第28部分：预焙阳极碳含量的测定
	本文件描述了预焙阳极碳含量的测定方法

本文件适用于预焙阳极碳含量的测定
	

	
	YS/T 9-2025
	阳极炭块堆垛机组
	本文件规定了阳极炭块堆垛机组的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及随机文件

本文件适用于新建或现有阳极炭块堆垛机组的制造或智能化改造
	YS/T 9-2008

	
	YS/T 119.2-2025
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法 第2部分：焙烧回转窑
	本文件描述了氧化铝厂（氢）氧化铝焙烧回转窑的热平衡测定和计算基准、设备状况及流程、热平衡测定条件、测定项目和方法、物料平衡计算、热平衡计算、热效率及主要技术指标、热平衡测定分析与改进建议等内容

本文件适用于以重油、天然气或煤气为燃料，以氢氧化铝、氧化铝以及氢氧化铝和氧化铝混合物料为原料的焙烧回转窑的热平衡测定与计算
	YS/T 119.2-1992

	
	YS/T 1825-2025
	集成电路用四甲基硅烷
	本文件规定了四甲基硅烷的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于集成电路行业制造中使用的四甲基硅烷
	

	
	YS/T 1828-2025
	半导体材料掺杂用扩散膜
	本文件规定了半导体材料掺杂用扩散膜的术语和定义、分类和牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于分立器件用半导体材料掺杂用扩散膜的生产和检测
	

	
	YS/T 1829-2025
	区熔用硅多晶材料
	本文件规定了区熔用硅多晶材料牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于以三氯氢硅或硅烷为原料生长的n型区熔用硅多晶材料
	

	
	YS/T 1830-2025
	二氟磷酸锂
	本文件规定了二氟磷酸锂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容

本文件适用于以各种工艺生产的二氟磷酸锂，该产品主要用于锂离子电池电解液的制造与生产
	

	
	YS/T 1834-2025
	铌及铌合金高低倍组织检验方法
	本文件规定了铌及铌合金高低倍样品的制备、浸蚀以及组织检验方法

本文件适用于铌及铌合金高低倍组织的检验
	

	黄金行业

	
	YS/T 3049-2025
	露天金矿短分期开采技术规范
	本文件规定了露天金矿短分期开采的基本原则、技术要求，描述了监测、预警、检查、记录等管理方法

本文件适用于矿体厚大、服务年限长、公路开拓运输露天金矿的开采
	

	稀土行业

	
	XB/T 505-2025
	汽油车/混合动力汽油车排气净化催化剂载体
	本文件规定了汽油车/混合动力汽油车排气净化催化剂载体的分类、牌号和标记、技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及随行文件

本文件适用于以堇青石材料为基体的直通式蜂窝陶瓷载体和壁流式蜂窝陶瓷载体
	XB/T 505-2011

	
	XB/T 635-2025
	铈镁合金化学分析方法 铝、铜、铁、镍、锌、镧、镨、钕、钇和钆含量的测定 火花放电原子发射光谱法
	本文件描述了用火花放电原子发射光谱法测定铈镁合金中铝、铜、铁、镍、锌、镧、镨、钕、钇和钆含量的方法

本文件适用于铈镁合金中铝、铜、铁、镍、锌、镧、镨、钕、钇和钆含量的测定
	

	
	XB/T 607-2025
	汽油车/混合动力汽油车排气净化催化剂涂层材料试验方法
	本文件描述了汽油车/混合动力汽油车排气净化催化剂涂层材料中化学成分的半定量分析、粒度分布、烧失率、比表面积及孔容、孔径和涂层厚度的测定方法

本文件适用于汽油车/混合动力汽油车排气净化催化剂中三效催化剂和颗粒捕集催化剂涂层材料的分析
	XB/T 607-2011

	
	XB/T 611-2025
	草酸稀土化学分析方法 灼减量的测定 重量法
	本文件描述了用重量法测定草酸稀土灼减量的方法

本文件适用于草酸稀土灼减量的测定
	XB/T 611-2009

	
	XB/T 612.3-2025
	钕铁硼废料化学分析方法 第3部分：硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	本文件描述了用电感耦合等离子体发射光谱法测定钕铁硼废料中硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的方法

本文件适用于钕铁硼废料中硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的测定
	XB/T 612.3-2013

	汽车行业

	
	QC/T 592-2025
	汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法
	本文件规定了汽车行车制动器用液压制动钳总成的性能要求、试验相关要求并描述了台架试验方法

本文件适用于GB/T 15089规定的N1类车辆和最大设计总质量不超过3500kg的M类车辆行车制动器用制动器用液压制动钳总成，其他类液压制动钳总成可参照执行
	QC/T 592-2013

	
	QC/T 1050-2025
	汽车双质量飞轮总成
	本文件规定了汽车双质量飞轮总成的术语和定义、符号、技术要求和试验方法

本文件适用于汽车双质量飞轮总成
	QC/T 1050-2016

	
	QC/T 777-2025
	汽车冷却系统电磁离合器
	本文件规定了汽车冷却系统中水泵、风扇用电磁离合器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车冷却系统电磁离合器，其他电磁离合器可参考执行
	QC/T 777-2017

	
	QC/T 1260-2025
	汽车转向盘加热装置
	本文件规定了转向盘加热装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于M类和N类的汽车转向盘加热装置
	

	
	QC/T 1261-2025
	汽车变速器控制器（TCU）
	本文件规定了汽车变速器控制器（TCU）的术语和定义、技术要求和试验方法等

本文件适用于汽车用自动变速器控制器
	

	
	QC/T 1262-2025
	客车乘客门应急控制器
	本文件规定了客车乘客门应急控制器的技术要求、装车要求、试验方法、检验规则、包装和储存

本文件适用于M2类和M3类客车乘客门应急控制器的设计、制造和检验
	

	
	QC/T 1263-2025
	汽车发动机 活塞销孔用钢丝挡圈
	本文件规定了汽车发动机活塞销孔用钢丝挡圈的术语和定义、型式及各部位名称、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车发动机用的公称直径为10mm至40mm的活塞销孔用圆钢丝挡圈的制造
	

	
	QC/T 1264-2025
	电动汽车动力电池管理系统模拟前端芯片技术要求及试验方法
	本文件规定了电动汽车动力电池管理系统模拟前端芯片技术要求及试验方法

本文件适用于电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片
	

	
	QC/T 1265-2025
	电动汽车用功率驱动芯片技术要求及试验方法
	本文件规定了电动汽车用功率驱动芯片的技术要求和试验方法

本文件适用于电动汽车用功率驱动芯片，其他功率型芯片可参考使用
	

	
	QC/T 1266-2025
	燃料电池电动汽车 车载氢系统在线监测技术规范
	本文件规定了燃料电池电动汽车车载氢系统的氢气浓度、压力、温度等方面在线监测技术规范要求

本文件适用于使用压缩气态氢的燃料电池电动汽车的车载氢系统
	

	
	QC/T 1267-2025
	电动汽车运行碳减排量评估方法
	本文件规定了电动汽车运行碳减排量评估的术语和定义、项目边界及排放源识别、项目活动及基准线情景确定、碳减排量计算、监测及数据质量管理、碳减排量评估报告的编制

本文件适用于纯电动汽车、插电式混合动力电动汽车以及燃料电池电动商用车

本文件不适用于专项作业车
	

	轻工行业

	
	QB/T 6005-2025
	麦芽厂设计规范
	本文件规定了麦芽厂设计总则、术语、基本规定、总体设计、工艺、仪表与自动化、建筑、结构、给水排水、电气、供暖通风与空气调节、制冷、供热、消防、节能与环境保护、职业安全卫生

本文件适用于抗震设防烈度不大于8度地区麦芽厂的新建、改扩建设计
	QB 6005-1992

	
	QB/T 2265-2025
	计时仪器零部件分类、名称和编号 销钉式机械闹钟
	本文件规定了销钉式机械闹钟零部件的分类、名称和编号

本文件适用于销钉式机械闹钟，机械定时器参照使用
	QB/T 2265-1996

	
	QB/T 2268-2025
	计时仪器 金属外观件漆层的技术要求和试验方法
	本文件规定了计时仪器金属外观件漆层的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则的内容

本文件适用于计时仪器金属外观件漆层的生产和检验
	QB/T 2268-1996

	
	QB/T 8182-2025
	表壳体及其附件 抗氧化性能试验方法
	本文件描述了金属表壳体及其附件抗氧化性能的试验方法

本文件适用于具有真空离子镀玫瑰金色贵金属覆盖层的金属表壳体及其附件的抗氧化性能的测试
	

	
	QB/T 8190-2025
	表壳体及其附件 往复摩擦试验
	本文件描述了表壳体及其附件往复摩擦试验的方法

本文件适用于皮革表带、硅胶表带、编织表带，及带有镀层的表壳、表带等的往复摩擦试验，其他材料的手表外观件的往复摩擦试验参照使用
	

	
	QB/T 8191-2025
	机械手表综合参数测试系统操作规程
	本文件确立了机械手表综合参数测试系统的操作程序，以及测试系统使用环境要求，规定了测试参数设置、测试、数据采集和数据处理及测试过程监控阶段的操作指示，描述了测试结果处理的方法

本文件适用于机械手表综合参数测试系统的使用操作
	

	
	QB/T 8188-2025
	坚果与籽类食品设备 术语
	本文件界定了坚果与籽类食品设备的预处理设备、熟制设备、混合设备、后期处理设备的术语和一般术语

本文件适用于坚果与籽类食品设备的生产、科研、教学及其他相关领域
	

	
	QB/T 8189-2025
	坚果与籽类食品设备 型号编制方法
	本文件规定了坚果与籽类食品设备型号的编制方法

本文件适用于各类坚果与籽类食品设备的型号编制
	

	
	QB/T 4224-2025
	制酒饮料机械 瓶（罐）码垛机
	本文件规定了制酒饮料机械瓶（罐）码垛机的基本要求、使用性能、机械安全、电气安全等要求，描述了相应的试验方法，规定了工作条件、检验规则、标志、包装、运输与贮存的内容，同时给出了便于技术规定的型式、型号及基本参数

本文件适用于制酒饮料机械行业将材质为玻璃、塑料、陶瓷、金属等瓶（罐）分层堆叠成垛盘的产品的设计、生产、检验和应用
	QB/T 4224-2011

	
	QB/T 4225-2025
	制酒饮料机械 瓶（罐）卸垛机
	本文件规定了制酒饮料机械瓶（罐）卸垛机的基本要求、使用性能、机械安全、电气安全等要求，描述了相应的试验方法，规定了工作条件、检验规则、标志、包装、运输与贮存的内容，同时给出了便于技术规定的型式、型号及基本参数

本文件适用于制酒饮料机械行业将堆叠成垛盘的，材质为玻璃、塑料、陶瓷、金属等瓶（罐）分解输送的产品的设计、生产、检验和应用
	QB/T 4225-2011

	
	QB/T 2506-2025
	眼镜镜片 光学树脂镜片
	本文件规定了光学树脂镜片的技术要求，描述了相应的试验方法，并给出了便于技术规定的产品分类

本文件适用于具有光学性能的高分子材料制成的眼镜镜片的生产、检验和销售
	QB/T 2506-2017

	
	QB/T 8192-2025
	高山雪地用镜技术要求及试验方法
	本文件规定了高山雪地用镜的要求、样品选取、标志和包装，描述了相应的试验方法

本文件适用于平光或具有处方矫正的高山雪地用镜的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8183-2025
	口腔清洁护理用品 牙膏用甲基椰油酰基牛磺酸钠
	本文件规定了牙膏用甲基椰油酰基牛磺酸钠的鉴别、感官、理化、卫生和净含量的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容

本文件适用于以脂肪酸及其衍生物、N-甲基牛磺酸钠为原料制得的牙膏用甲基椰油酰基牛磺酸钠的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 1893-2025
	自行车 支架
	本文件规定了自行车支架的要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容，给出了便于技术规定的产品分类、型式和规格尺寸及型号编制方法

本文件适用于QB/T 1714《自行车 命名和型号编制方法》界定的自行车用支架的设计、生产、检验和销售
	QB/T 1893-1993

	
	QB/T 8184-2025
	干手器
	本文件规定了干手器的电器安全、电磁兼容、性能、外观等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、使用说明、包装、贮存和运输的内容，给出了便于技术规定的产品分类，界定了相关术语

本文件适用于家用和类似用途场所用干手器的设计、生产、检验、销售和使用
	

	
	QB/T 8185-2025
	绿豆糕
	本文件规定了绿豆糕的原料、感官、理化、安全和净含量的要求，描述了相应的试验方法，规定了生产加工过程、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容，并给出了便于技术规定的分类

本文件适用于绿豆糕的生产、检验和销售

本文件不适用于含绿豆馅的绿豆饼
	

	
	QB/T 8186-2025
	蔗渣浆
	本文件规定了蔗渣浆的理化性能、尺寸偏差和感官性状等要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输、贮存的内容，并给出了便于技术规定的蔗渣浆产品分类的信息

本文件适用于蔗渣浆的生产、检验和销售
	

	
	QB/T 8181-2025
	轻工智慧园区评价通则
	本文件确立了轻工智慧园区评价指标体系，规定了评价的基本要求、评价过程，描述了评价方法

本文件适用于轻工智慧园区的评价
	

	
	QB/T 8187-2025
	护眼贴缓解视疲劳评价方法
	本文件确立了护眼贴缓解视疲劳评价的基本原则、试验流程，规定了试验条件、指标测算、数据分析和结果判定的要求

本文件适用于护眼贴缓解视疲劳效果的评价，其他护眼产品缓解视疲劳效果的评价参照执行
	

	纺织行业

	
	FZ/T 01183-2025
	纺织品 色牢度试验 耐过氧化苯甲酰色牢度
	本文件描述了测定纺织品耐过氧化苯甲酰色牢度的试验方法

本文件适用于各种纺织产品
	

	
	FZ/T 01184-2025
	纺织品 总卤素和有机结合卤素的测定
	本文件描述了采用燃烧-离子色谱法测定纺织品中总卤素和有机结合卤素的试验方法

本文件适用于各类纺织产品（含卤素成分的纤维除外）
	

	
	FZ/T 01185-2025
	纺织品 织物掉毛程度的测定 滚筒粘附法
	本文件描述了采用滚筒粘附法测定织物掉毛程度的方法

本文件适用于磨毛、起绒、割绒、平绒、毛圈、长毛绒等织物
	

	
	FZ/T 01186-2025
	纺织品 防汗渍性能的检测和评价 滴液法
	本文件描述了采用滴液法测试纺织品防汗渍性能的方法，并给出了评价指标

本文件适用于各类纺织产品
	

	
	FZ/T 01187-2025
	纺织品 印花抗粘连性的测定
	本文件描述了纺织品涂料印花抗粘连性的检测方法

本文件适用于涂料印花织物及其制品，其他印花织物及制品可参照执行
	

	
	FZ/T 01188-2025
	絮片抗拉强度试验方法
	本文件描述了测定絮片抗拉强度的试验方法

本文件适用于以植物纤维、动物纤维或化学纤维等纺织纤维制成的供保暖、隔热或防震等用的厚度≤3cm的均匀片型绵状物絮片及其制品，其他类型的絮片可参照使用
	

	
	FZ/T 10029-2025
	混纺包芯本色纱混纺均匀度的测定
	本文件描述了采用平行染色方式测定混纺包芯本色纱混纺均匀度的方法

本文件适用于外包两种及以上纤维的混纺包芯本色纱，其他类型纱线可参照使用
	

	
	FZ/T 12011-2025
	棉与腈纶混纺本色纱线
	本文件给出了棉与腈纶（棉型短纤维）混纺本色纱线的产品分类、标记，规定了要求、检验规则和标志、包装，描述了相应的试验方法

本文件适用于环锭纺（含传统环锭纺、赛络纺、紧密纺、赛络紧密纺）棉与腈纶混纺本色纱线
	FZ/T 12011-2014

	
	FZ/T 12084-2025
	棉与莱赛尔纤维混纺本色纱
	本文件给出了棉与莱赛尔纤维（棉型短纤维）混纺本色纱的产品分类、标记，规定了要求、检验规则和标志、包装，描述了相应的试验方法

本文件适用于环锭纺（含传统环锭纺、赛络纺、紧密纺、赛络紧密纺）精梳棉与莱赛尔纤维（20%≤含量≤80%）混纺本色纱、喷气涡流纺普梳棉与莱赛尔纤维（50%≤含量≤80%）混纺本色纱、转杯纺普梳棉与莱赛尔纤维（含量≤50%）混纺本色纱
	

	
	FZ/T 13035-2025
	涤纶本色布
	本文件给出了涤纶本色布的分类和标记，规定了要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验和检验方法

本文件适用于涤纶短纤维为原料，机织生产的涤纶本色布
	FZ/T 13035-2016

	
	FZ/T 72017-2025
	针织呢绒面料
	本文件规定了针织呢绒面料的规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于针织呢绒面料
	FZ/T 72017-2013

	
	FZ/T 72031-2025
	粘贴用经编圈绒织物
	本文件规定了粘贴用经编圈绒织物的产品分类、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、标志和贮运

本文件适用于锦纶、聚酯纤维等纤维材料制成的粘贴用经编圈绒织物
	

	
	FZ/T 72032-2025
	针织包边织物
	本文件规定了针织包边织物的要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以纺织纤维为主要原料，经针织工艺加工而成的包边织物
	

	
	FZ/T 73012-2025
	文胸
	本文件规定了文胸的型号和规格、要求、试验、抽样规则、判定规则及产品的使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以针织物为主要面料制成的文胸产品
	FZ/T 73012-2017

	
	FZ/T 73013-2025
	针织泳装
	本文件规定了针织泳装的产品分类和号型、要求、试验、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存

本文件适用于以针织面料为主加工制成的针织泳装。其他纺织面料制成的泳装可参照执行
	FZ/T 73013-2017

	
	FZ/T 73083-2025
	护理用针织内裤
	本文件规定了护理用针织内裤的产品分类、号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以针织面料为主生产的护理用针织内裤
	

	
	FZ/T 73084-2025
	自由码针织胸衣
	本文件规定了自由码针织胸衣的型号和规格、要求、试验、抽样规则、判定规则及产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以弹性针织面料为主制成的自由码胸衣产品
	

	
	FZ/T 73026-2025
	针织裙、裙套
	本文件规定了针织裙、裙套的产品号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以针织面料为主要材料制成的针织裙、裙套等针织裙类产品
	FZ/T 73026-2014

	
	FZ/T 73085-2025
	原液着色纤维针织服装
	本文件规定了原液着色针织服装的号型、要求、试验、抽样规则、判定规则以及产品的使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以原液着色锦纶纤维纯纺、原液着色粘胶纤维纯纺、原液着色聚酯纤维纯纺或原液着色纤维混纺比不低于50%的针织面料为主的服装，其他原液着色纤维针织服装可参照执行
	

	
	FZ/T 73086-2025
	地板袜
	本文件规定了地板袜的产品分类、规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于地板袜
	

	
	FZ/T 73087-2025
	婴幼儿用针织功能枕
	本文件规定了婴幼儿用针织功能枕的术语和定义、规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则及产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以针织面料为主要面料，以纺织纤维、天然植物、聚氨酯、乳胶等材料为填充物制成的具有特定功能的年龄在36个月及以下的婴幼儿用枕类产品，也适用于学步护头帽和学步护头垫
	

	
	FZ/T 43037-2025
	涤纶/氨纶弹力丝织物
	本文件规定了涤纶/氨纶弹力丝织物的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志

本文件适用于各类服用涤纶/氨纶弹力丝织物
	FZ/T 43037-2016

	
	FZ/T 43066-2025
	锦纶耐磨弹力丝织物
	本文件规定了锦纶耐磨弹力丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装与标志

本文件适用于各类服用的锦纶耐磨弹力丝织物
	

	
	FZ/T 50066-2025
	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片中钛含量的测定 分光光度法
	本文件描述了采用分光光度法测定聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片中钛含量的试验方法

本文件适用于采用钛系催化剂、不添加消光剂生产的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片
	

	
	FZ/T 51025-2025
	纤维级聚己二酰戊二胺(PA56)切片
	本文件规定了纤维级聚己二酰戊二胺（PA56）切片的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的内容，同时给出了产品的分类

本文件适用于以己二酸和戊二胺为主要原料生产的纤维级聚己二酰戊二胺（PA56）切片
	

	
	FZ/T 52069-2025
	海岛涤纶短纤维
	本文件规定了海岛涤纶短纤维的产品标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于名义线密度2.0dtex～5.0dtex，岛数8～64，海岛比例范围20/80～35/65，有光、消光，本色的海岛涤纶短纤维，其他类型的海岛涤纶短纤维可参照使用
	

	
	FZ/T 52017-2025
	聚苯硫醚短纤维
	本文件规定了聚苯硫醚短纤维的产品标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于名义线密度0.89dtex～7.78dtex的本色、圆形截面的聚苯硫醚短纤维，其他类型的聚苯硫醚短纤维可参照使用
	FZ/T 52017-2011

	
	FZ/T 52034-2025
	聚乙烯／聚对苯二甲酸乙二醇酯(PE/PET)复合短纤维
	本文件规定了聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PE/PET）复合短纤维的产品标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法

本文件适用于名义线密度为0.89dtex～6.67dtex，圆形截面，本色的皮芯型聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PE/PET）复合短纤维，其他规格及类型的聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PE/PET）复合短纤维可参照使用
	FZ/T 52034-2014

	
	FZ/T 54069-2025
	弹性涤纶牵伸丝
	本文件规定了弹性涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于名义线密度33.0dtex～340.0dtex、单丝线密度1.0dtex～10.0dtex的，圆形和哑铃形截面的半消光本色弹性涤纶牵伸丝，其它规格、类型的弹性涤纶牵伸丝可参照使用
	FZ/T 54069-2014

	
	FZ/T 54153-2025
	抗芯吸涤纶工业长丝
	本文件规定了抗芯吸涤纶工业长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于名义线密度550.0dtex～1670.0dtex的抗芯吸涤纶工业长丝，其它规格的抗芯吸涤纶工业长丝可参照使用
	

	
	FZ/T 54066-2025
	阳离子染料可染改性涤纶预取向丝
	本文件规定了阳离子染料可染改性涤纶预取向丝的分类和标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法

本文件适用于名义线密度为45.0dtex～1000.0dtex、单丝线密度0.5dtex～10.0dtex，圆形截面的阳离子染料可染改性涤纶预取向丝，其他规格、类型的阳离子染料可染改性涤纶预取向丝可参照使用
	FZ/T 54066-2013

	
	FZ/T 54154-2025
	聚甲醛(POM)单丝
	本文件规定了聚甲醛(POM)单丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于名义线密度54.6dtex～5462.0dtex，当量直径0.070mm～0.700mm的本色圆形截面、异形截面的聚甲醛(POM)单丝，其它规格的聚甲醛（POM）单丝可参照使用
	

	
	FZ/T 81001-2025
	睡衣套
	本文件规定了睡衣套的要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以纺织机织物为主要原料生产的睡衣（含套装）等居家室内穿着服装
	FZ/T 81001-2016

	
	FZ/T 81027-2025
	机织骆驼绒大衣
	本文件规定了机织骆驼绒大衣的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于骆驼绒含量30%及以上的机织毛呢大衣类服装

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装
	

	
	FZ/T 81013-2025
	宠物狗服装
	本文件规定了宠物狗服装的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以纺织织物为主要面料生产的宠物狗服装，其他宠物服装或宠物纺织配饰品可参照本文件执行
	FZ/T 81013-2016

	
	FZ/T 74005-2025
	针织瑜伽服
	本文件规定了针织瑜伽服的号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以针织物为主要面料的瑜伽服
	FZ/T 74005-2016

	
	FZ/T 61007-2025
	家用纺织品 超细纤维毯
	本文件规定了超细纤维毯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于以聚酯纤维为主要原料生产的各类经编超细纤维毯，他超细纤维毯可参照执行
	FZ/T 61007-2012

	
	FZ/T 63059-2025
	再生涤纶缝纫线
	本文件界定了再生涤纶缝纫线产品的术语和定义，给出了分类与标记，规定了技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于100%再生涤纶缝纫线
	

	
	FZ/T 63060-2025
	缝纫线用再生涤纶包芯本色纱线
	本文件给出了缝纫线用再生涤纶包芯本色纱线产品的分类与标记，规定了技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于以再生涤纶牵伸丝为芯丝（55%≤含量≤70%），外包再生涤纶（棉型短纤维）纺制的缝纫线用再生涤纶包芯本色纱线
	

	
	FZ/T 63061-2025
	莱赛尔纤维织带
	本文件界定了莱赛尔纤维织带的术语和定义，规定了技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于机织织带机生产，宽度范围在2mm～75mm之间的莱赛尔纤维织带
	

	
	FZ/T 63062-2025
	超高分子量聚乙烯柔性卸扣
	本文件界定了超高分子量聚乙烯纤维绳索编织制作的柔性卸扣的术语和定义，给出了标识，规定了材料、通用要求、物理性能、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法

本文件适用于柔性卸扣代号为6～96的超高分子量聚乙烯柔性卸扣
	

	
	FZ/T 60056-2025
	阻燃织物 火焰蔓延测试方法
	本文件描述了一种在小火焰条件下测量垂直方向织物表面或底边点火时火焰蔓延的试验方法

本文件适用于阻燃织物
	

	
	FZ/T 64123-2025
	日用棉签
	本文件规定了日用棉签的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于日常个人护理、皮肤清洁等用途，由棉签棒和棉纤维缠绕而成的棉签头组成的日用棉签
	

	
	FZ/T 64124-2025
	一次性压缩巾
	本文件规定了一次性压缩巾的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存

本文件适用于以机织、针织或非织造材料等为原材料，压缩成一定形状的一次性擦拭产品，包括压缩浴巾、压缩柔巾等
	

	
	FZ/T 64125-2025
	一次性内裤
	本文件规定了一次性内裤的分类与号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输与贮存

本文件适用于以针织布或非织造布为主要原料生产的一次性使用内裤产品，压缩类一次性内裤参照使用
	

	
	FZ/T 64126-2025
	聚四氟乙烯缝纫线
	本文件规定了聚四氟乙烯缝纫线产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于以聚四氟乙烯为原材料制成的缝纫线
	

	
	FZ/T 64127-2025
	不锈钢、铁铬铝金属纤维纱线
	本文件规定了不锈钢、铁铬铝金属纤维纱线的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于以不锈钢纤维或铁铬铝纤维制备的纱线
	

	
	FZ/T 64128-2025
	海藻纤维非织造布
	本文件规定了海藻纤维非织造布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于由含量不低于20%的海藻纤维与其他纤维为原料，通过针刺或水刺工艺加工而成的非织造布
	

	
	FZ/T 08009-2025
	纺织产品循环利用标志
	本文件规定了纺织产品循环利用设计原则、标志及其标示要求

本文件适用于各类终端纺织产品
	

	
	FZ/T 08010-2025
	纺织品 循环再利用纤维分类及含量标识
	本文件规定了循环再利用纤维的术语和定义、分类、命名、含量标识要求、鉴别和定量以及标志

本文件适用于循环再利用纤维及其纺织产品
	

	
	FZ/T 93013-2025
	精梳毛纺环锭细纱机
	本文件规定了精梳毛纺环锭细纱机的规格、参数及型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于精梳毛纺环锭细纱机的设计、生产和检验
	FZ/T 93013-2012

	
	FZ/T 94069-2025
	大容量卷布装置
	本文件规定了对大容量卷布装置的型式与主要参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于棉、麻、毛、化纤、玻纤、碳纤等纤维的机织物、经编织物的大容量卷布装置
	

	
	FZ/T 94070-2025
	自动结经机
	本文件规定了自动结经机的型式、主要参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于将了机纱与新上织轴的纱头逐根打结的自动结经机
	

	
	FZ/T 95038-2025
	平幅退煮漂联合机
	本文件规定了平幅退煮漂联合机的主要参数和工艺流程、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于棉、麻等纤维及混纺平幅织物进行退浆、煮练、漂白，使织物具有良好的毛效、白度的平幅退煮漂联合机的设计、生产和检验
	

	
	FZ/T 98027-2025
	织物厚度仪
	本文件规定了织物厚度仪的结构和参数、要求、试验方法、检验规则，以及产品的标志、包装、运输和贮存

本文件适用于数显式的厚度仪(不包含杠杆式土工合成材料厚度仪和蓬松类非织造布厚度仪)的设计、生产和检测
	

	
	FZ/T 98028-2025
	出汗暖体假人测试仪
	本文件规定了出汗暖体假人测试仪的结构、功能和原理、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于假人的设计、生产和检测
	




